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VORWORT

Am 11. Dezember 2014 haben die Prasi-
denten der beiden Spitzenverbdnde der
deutschen Forst- und Holzwirtschaft (Deut-
scher Forstwirtschaftsrat, DFWR und Deut-
scher Holzwirtschaftsrat, DHWR) die Rah-
menvereinbarung fur den Rohholzhandel
in Deutschland (RVR) unterzeichnet. Damit
steht allen am Rohholzhandel beteiligten
Akteuren ein gemeinsam erarbeitetes,
branchenibergreifendes Regelwerk zur
Verfiigung, das deutschlandweit zur prak-
tischen Anwendung empfohlen ist.

Hintergrund

Im Zuge europdischer Deregulierungs-
bestrebungen wurde die EWG-Richtlinie
68/89 aufgehoben, die die gesetzliche
Grundlage der Forst-HKS darstellte. Deren
Rechtsgiiltigkeit auf nationaler Ebene fiel
dadurch weg und mit dem 31.12.2008
endete die Ara der fast 40 Jahre giltigen
Forst-HKS (Handelsklassensortierung).

Bereits zu diesem Zeitpunkt bestand in-
nerhalb der Forst- und Holzbranche Einig-
keit dartiber, die entstandene Liicke durch
eine freiwillige Vereinbarung zur Schaffung
eines einheitlichen Fundaments fir den
Rohholzhandel auf privatrechtlicher Basis
zu schlieBen. Inshesondere die Vereinheit-
lichung der vielfaltigen, landerspezifischen
Zusatz- und Ausfihrungsbestimmungen
zur Forst-HKS in Bezug auf Holzmessver-
fahren, Mafle und Qualitatssortierung fir
Rohholz sollte durch ein einheitliches Re-
gelwerk erzielt werden. Damit bot sich nach

Auffassung der Beteiligten erstmalig die
Chance, eine zeitgeméfie, marktgerechte
und bundeseinheitliche Vereinbarung im
Konsens aller Marktpartner gemeinsam zu
erarbeiten. Allen Beteiligten war von Be-
ginn an klar, dass im Ergebnis kein in allen
Punkten wissenschaftlich begriindetes,
sondern vielmehr ein verhandeltes Werk
entstehen wirde.

Zielsetzung

Folgende Ziele sollten mit der RVR erreicht

werden:

e Schaffung eines  bundeseinheitlichen
Fundaments, um den Warenverkehr mit
Rohholz durch eine einheitliche und klar
definierte Rahmensetzung méglichst trans-
parent zu gestalten und zu erleichtern

 Ubernahme bewdhrter Elemente der Forst-
HKS und anderer etablierter Branchenstan-
dards

 Aufgreifen neuer technischer Entwicklun-
gen, beispielsweise im Bereich der Werks-
vermessung

e Standardisierung von Vermessungsverfah-
ren und Holzmaf3en

e Beriicksichtigung veranderter Sortiments-
strukturen am Rohholzmarkt sowie der fir
den Rundholzbereich geschaffenen Euro-
paischen Normen

Struktur und Anwendung der RVR

Das Gesamtdokument der RVR gliedert sich in
zwei Teile: das Basisdokument und die Anla-
gen. Im Basisdokument sind neben allgemei-
nen, grundlegenden Regelungen, die keine



hiufige Uberarbeitung erwarten lassen, ins-
besondere Verweise auf die Anlagen enthal-
ten. Die Anlagen wiederum beinhalten u.a.
detaillierte technische Messanweisungen
zur Volumenermittlung, umfangreiche Ta-
bellen zur holzartenspezifischen Qualitats-
sortierung und Rindenabziigen. Daneben
findet sich in den Anlagen eine Auflistung
der in der RVR verwendeten Fachbegriffe,
die zu einem einheitlichen Sprachgebrauch
im Holzgeschaft beitragen soll.

Die RVR bedarf der ausdriicklichen Einbe-
ziehung in die Vertragsgestaltung zwischen
den Handelspartnern. Dies kann — im Er-
messen der Vertragspartner — in Ganze oder
auch nur in Teilen erfolgen. Es besteht die
Moglichkeit, Details und Sonderfalle indi-
viduell zwischen den Vertragspartnern zu
regeln.

Die RVR ist so konstruiert, dass neue
technische Entwicklungen sowie wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Praxiserfah-
rungen kontinuierlich in das Regelwerk
einflieRen konnen. Hierzu hat sich der so
genannte ,Standige Ausschuss RVR® (StA
RVR, s. Anlage IX) konstituiert, der sich
paritatisch aus Vertretern der Forst- und
Holzwirtschaft sowie einem Vorsitzenden
zusammensetzt. Aus der tatsachlichen An-
wendung bei Rohholzkaufen/-verkdufen
nach Einfihrung ab 2015 hat sich unter an-
derem hinsichtlich der Qualitatssortierung
von Stammholz weiterer Konkretisierungs-,
Erluterungs- und Anderungsbedarf erge-
ben. Die Anlagen zur Qualitatssortierung
von Stammbholz wurden daher in den Folge-
jahren berarbeitet. Die hiermit vorliegen-

de 5. Auflage der RVR tragt durch Integra-
tion der fotooptischen Poltervermessung
mittels konformitatsbewerteter/geeichter
Messgerdte nunmehr dem Umstand Rech-
nung, dass dieses Messverfahren in den
vergangenen Jahren in Deutschland Einzug
in die Praxis des Rohholzhandels gehalten
hat.

Die jeweils aktuelle Version und die Ande-
rungsdokumentation werden auf der Web-
seite www.rvr-deutschland.de der Gesamt-
branche zur Verfiigung gestellt.

Georg Schirmbeck,
Prasident DFWR

Erwin Taglieber,
Préasident DHWR

Prof. Dr. Tobias Cremer,
Vorsitzender des StARVR

Wolf-Georg Fehrensen,
Stellvertretender Vorsitzender des StARVR

Benjamin Krug,
Stellvertretender Vorsitzender des StARVR

Dr.Jarmo Stablo,
Geschéaftsfiihrer StARVR

Dr. Udo Hans Sauter,
Wissenschaftliche Beratung des StA RVR

Prof. Dr. Bertil Burian,
Wissenschaftliche Beratung des StA RVR
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PRAAMBEL

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR)
und der Deutsche Holzwirtschaftsrat e.V.
(DHWR) beabsichtigen, mit der vorliegenden
Rahmenvereinbarung fiir den Rohholz-
handel in Deutschland (RVR) die Sortie-
rung und Vermessung von Rohholz sowie die
damit zusammenhangenden Begriffsdefini-
tionen bundeseinheitlich zu standardisieren.

Die RVR steht als Nachfolgeregelung aus-
driicklich in der Tradition der Ende 2008
aufgehobenen gesetzlichen Handelsklas-
sensortierung fir Rohholz (Forst-HKS) aus
dem Jahr 1969. Sie verfolgt das Ziel, einen
einheitlichen, transparenten und klar defi-
nierten Sprach- und Handelsgebrauch im
deutschen Rohholzhandel zu gewdhrleisten.
Die Spitzenverbande der deutschen Forst-
und Holzwirtschaft bezwecken mit dieser
Rahmenvereinbarung, dass bei der Sortie-
rung und Vermessung von Rohholz nach
dem Wegfall der bisherigen gesetzlichen
Grundlagen weiterhin bewédhrte Standards
erhalten bleiben. Die Rahmenvereinbarung
zielt im Interesse aller Beteiligten ferner
darauf ab, neue technische Entwicklungen,
wissenschaftliche Erkenntnisse und Er-
fahrungen aus der Praxis in ausgewogener
und praktikabler Form zu integrieren. Die
kontinuierliche Fortentwicklung der RVR
soll die Aktualitat des Regelwerks tiber den
Zeitraum ihrer Anwendung sicherstellen und
damit auch zukinftigen Anforderungen der
Forst- und Holzwirtschaft gentigen.

Im Hinblick auf den immer bedeutender
werdenden internationalen Handel wird
eine weitgehende Annaherung an die euro-
pdischen Normen fir die Sortierung und
Vermessung von Rohholz vollzogen. Damit
werden gleichzeitig die bis zur Einfihrung
der RVR vorhandenen, unterschiedlichen
Sortiervorschriften und -gewohnheiten der
Bundeslander auf eine einheitliche Grund-
lage gestellt. Die Nachfrage nach verwen-
dungsorientierten Sortimenten gewinnt in
der Industrie einen immer hoheren Stel-
lenwert. Die RVR lasst als privatrechtliches
Regelwerk Raum flr einzelvertraglich zu
vereinbarende Abweichungen und Ergédn-
zungen.

DFWR und DHWR stimmen darin tberein, im
Kreise ihrer Mitglieder auf eine umfassende
Anwendung dieser gemeinsamen Rahmen-
vereinbarung hinzuwirken. Erst durch die all-
gemeine Akzeptanz und breite Anwendung
wird das Regelwerk seine beabsichtigte Wir-
kung im Rohholzhandel entfalten.



1 ALLGEMEINES

1.1  Anwendungsbereich

Die Rahmenvereinbarung fiir den Rohholz-
handel in Deutschland (RVR) enthalt ge-
meinsame Bestimmungen der Forst- und
Holzwirtschaft. In der RVR wird die Sortie-
rung und Vermessung von Rohholz gere-
gelt, das zum Verkauf angeboten oder ge-
handelt werden soll. Auf der Internetseite
www.rvr-deutschland.de ist der jeweils
aktuelle Stand der RVR einsehbar.

Die Rahmenvorgaben der RVR haben Giil-
tigkeit flr die Wald- und die Werksvermes-
sung. Die Anwendung der Qualitatssortier-
tabellen fir Stammholz richtet sich nach
den unterschiedlichen Anforderungen und
messtechnischen Voraussetzungen, die bei
der Vermessung und Qualitatssortierung im
Wald bzw. im Werk gegeben sind.

Die Werksvermessung von Stammholz wird
speziell in der jeweils aktuell giiltigen Versi-
on der Rahmenvereinbarung fiir die Werks-
vermessung von Stammholz des Deutschen
Forstwirtschaftsrates e.V. und der Sagein-
dustrie (RV WV) geregelt.

1.2 Vertragliche Einbeziehung

Die RVR enthalt Regelungen, die im Interes-
se der Kaufvertragsparteien Standards der
Sortierung und Vermessung von Rohholz
festlegen und dazu geeignet sind, durch
die Kaufvertragsparteien in ihre vertrag-

liche Vereinbarung einbezogen zu werden.
Aufgrund ihres Rechtsstatus als privatrecht-
liche Vereinbarung kann dieses Einbinden
vollstandig oder teilweise erfolgen.

Mit der vollstandigen oder teilweisen Ein-
beziehung der RVR in die vertragliche Ver-
einbarung der beteiligten Handelspartner
erkennen diese sowohl die entsprechenden
Regelungen als auch die daraus abgeleite-
ten Mess- und Klassifizierungsergebnisse
als bindend an.

Ergdnzende Kommentierung zu
Kapitel 1.2 Vertragliche Einbeziehung:
Eine Einbeziehung ist Uber folgenden
rechtlich gepriften Passus moglich: ,Er-
ganzend gilt die Rahmenvereinbarung
fir den Rohholzhandel in Deutschland
(RVR) in ihrer zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses giiltigen Fassung.”

1.3  Verhiltnis zu anderen
Rechtsvorschriften

Die Einbeziehung dieser Rahmenvereinba-
rung lasst die jeweils geltenden Vorschrif-
ten des gesetzlichen Mess- und Eichwesens
unberthrt.

Die Einbeziehung dieser Rahmenverein-
barung erganzt bestehende gesetzliche
Vorschriften. Soweit diese Rechtsnormen
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entgegenstehende zwingende Regelungen
beinhalten, gehen diese vor. Soweit bundes-
und europarechtliche Vorschriften abwei-
chende Vereinbarungen gestatten, stellt die
Einbeziehung der Rahmenvereinbarung die
speziellere Regelung dar.

1.4  Struktur der
Rahmenvereinbarung

Diese Rahmenvereinbarung besteht aus
dem Basisdokument (Kapitel 1 bis 5) und
den jeweiligen Anlagen zum Basisdokument.

1.5 Begriffe

Ein Verzeichnis der verwendeten Fachbe-
griffe ist in Anlage | enthalten.

1.6  Standiger Ausschuss RVR

DFWR und DHWR richten einen gemein-
samen, standigen Ausschuss (StA RVR)
ein, der die praktische Umsetzung und die
Weiterentwicklung der RVR koordiniert und
begleitet. Dieser hat, ggf. auf Anfrage, eine
authentische Interpretation der RVR zu ge-
wahrleisten (s. Anlage IX).



2 SORTIERUNG VON ROHHOLZ

2.1 Definition Rohholz

Unter Rohholz versteht man gefillte, ent-
wipfelte und/oder entastete Badume sowie
Baumteile, auch wenn sie im Wald bereits
entrindet, abgelangt, gespalten oder zer-
kleinert wurden. Eine weitere Bearbeitung
oder Behandlung darf jedoch nicht statt-
gefunden haben. Die Sortierung fiir Roh-
holz ergibt sich nach Holzart, Sortiment,
Qualitat und Dimension.

TABELLE 1: BEZEICHNUNG DER
SORTIMENTE UND SORTEN

Sortiment Sorte St
zeichnung
-lang ST
Stammholz
-Abschnitte | FL
-lang IL
Industrieholz e B
-Waldhack- | HS
schnitzel (alternativ WHI)
-lang BL
Energieholz kurz BS
-Waldhack- | HS
schnitzel (alternativ WHE)

2.2 Sortierung nach Holzarten
Rohholz ist nach den in Anlage Il aufge-
fihrten Holzarten bzw. Holzartengruppen
zu sortieren.

2.3  Sortierung nach
Sortimenten und Sorten

Fir Kurzbezeichnungen der Sortimente
werden die bundeseinheitlichen Referenz-
schlissel nach ELDAT -Standard empfohlen.

2.3.1 Stammbholz

Stammholz ist Rundholz, das fir eine stoff-
liche Nutzung insbesondere in der Sage-
oder Furnierindustrie vorgesehen ist.
Dabei wird differenziert zwischen Stamm-
holz-lang (zufallige Langen) und Stamm-
holz-Abschnitten (einheitliche Bestelllan-
gen von bis zu 6 m).

2.3.2 Industrieholz

Industrieholz ist Rohholz, das i.d.R. me-
chanisch oder chemisch aufgeschlossen
wird und fir eine stoffliche Verwendung
insbesondere in der Holzwerkstoffindust-
rie bzw. in der Papier- und Zellstoffindus-
trie vorgesehen ist. Industrieholz wird

1 ELDAT dient dazu, die Informationen innerhalb der Forst- und Holzbranche (iber elektronischen Datenaustausch
zwischen den Handelspartnern bundeseinheitlich zu standardisieren. Dadurch soll eine durchgdngige
Kommunikation und ein leichterer Datenfluss erméglicht werden. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR)
und der Deutsche Holzwirtschaftsrat e. V. (DHWR) haben als Plattform Forst & Holz dazu im April 2018 die
Rahmenvereinbarung ELDAT (RVE) verabschiedet. Die Internetseite www.eldatstandard.de gibt Einblicke in

den aktuellen Stand des Projekts.
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unterteilt in Industrieholz-lang (tiber 3 m)
und Industrieholz-kurz (1 bis 3 m Lénge)
sowie Waldhackschnitzel.

2.3.3 Energieholz

Energieholz ist Rohholz, das fir eine ener-
getische Nutzung vorgesehen ist. Dazu
zahlt auch bei der Holzernte anfallendes
Waldrestholz. Bei Aushaltung als Rundholz
ist eine langenbezogene Sortendifferen-
zierung (-kurz, -lang) analog der Einteilung
des Industrieholzes vorzunehmen. Bei der
Aushaltung von Waldhackschnitzeln und
Scheitholz konnen die Normen DIN EN
ISO 17225-1 ,Biogene Festbrennstoffe —
Brennstoffspezifikationen und -klassen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen® sowie
die Teile 4 (,Klassifizierung von Holzhack-
schnitzeln®) und Teil 5 (,Klassifizierung
von Stiickholz“) weitere Hinweise geben.

2.3.4 Sondersortimente
Sondersortimente umfassen alle sonstigen
Holzsortimente, die fiir besondere Verwen-
dungen vorgesehen sind, z. B. Palettenholz,
Schwellen, Masten, Rammpfahle.

Ergdnzende Kommentierung zu
Kapitel 2.3 Sortierung nach
Sortimenten und Sorten:

Eine Ubernahme der auf dem ELDAT-
Standard beruhenden Kurzbezeichnun-
gen in EDV-Systeme verursacht unter
Umstanden hohen Aufwand und Folge-
kosten. Eine sofortige Umstellung auf
die Kurzbezeichnungen der RVR ist nicht
zwingend, sollte jedoch bei Neupro-
grammierung durch die Betriebe bertick-
sichtigt werden.

2.4  Qualitdtssortierung

von Stammholz

Stammholz ist entsprechend seiner Holz-
merkmale nach Qualitdtsklassen zu sortieren
(auf die Anlage VIII wird in diesem Zusam-
menhang verwiesen). Die Qualitatssortierung
ist verwendungsneutral. Stammbholz wird in
vier Klassen eingeteilt. Das Wertesystem wird
in der nachfolgenden Beschreibung der Qua-
litdatsklassen allgemein abgebildet.

TABELLE 2: BESCHREIBUNG DER QUALITATSKLASSEN

Qualitdtsklasse | Beschreibung der Qualitdtsklasse
Stammholz von ausgezeichneter Qualitat. Es ist fehlerfrei oder weist nur

A unbedeutende Qualitatsmerkmale auf, die seine Verwendung kaum
beeintrachtigen.

B Stammholz von normaler Qualitat mit wenigen und/oder maig ausgepréagten
Qualitatsmerkmalen.

C Stammbholz von normaler Qualitat mit vermehrt vorkommenden und/oder
starker ausgepragten Qualtitdtsmerkmalen.

D Stammholz, das wegen seiner Merkmale nicht den Klassen A, B, C angehort,
aber als Stammholz nutzbar ist.

11



Generelle Regeln zur Qualitdts-

sortierung von Stammbholz:

e Die auBerhalb der Werksvermessung
durchzufithrenden Messungen der Qua-
litatsmerkmale richten sich nach den
merkmalsspezifischen Messanweisungen,
die in Anlage VIII aufgefiihrt sind. Fur die
Werksvermessung ist die Ermittlung der
automatisiert messbaren Qualitatsmerk-
male in der Rahmenvereinbarung Werks-
vermessung (RV WV) geregelt.

e Bei Holz der Qualitatsklasse A, B und C
konnen vereinzelt auftretende Merkmale,
die die entsprechende Qualitatsklasse
nicht erfiillen, durch die sonstige gute
Qualitat der betreffenden Klasse ausge-
glichen werden. Treten mehrere Merkma-
le auf, deren einzelne Auspragung keine
Abstufung bedingt, kann jedoch durch
den Gesamteindruck des Stammes eine
Abstufung vorgenommen werden.

¢ JederStamm kann in eine Qualitatsklasse
oder durch theoretische Schnitte in Ab-
schnitte unterschiedlicher Qualitatsklas-
sen eingeteilt werden (Klammerstamm).
Die Qualitatsmerkmale beziehen sich fiir
die Qualitatsklassen auf die jeweilige Ab-
schnittslange. Dabei betragt die Mindest-
ldnge der Abschnitte in den Qualitats-
klassen A und B drei Meter.

¢ Die Aushaltung von Mischqualitaten, z.B.
B/C, ist einvernehmlich zu vereinbaren.

e Generell ist Stammholz stammbiindig
zu entasten und der Wurzelanlauf bei-
zuschneiden. An beiden Stammenden ist
ein moglichst rechtwinkliger Trennschnitt
anzubringen.

 AuBerlich erkennbare oder zu vermutende
Merkmale (z.B. Aste unter Beulen, tber-
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wallte Risse, Schalschaden) sind im Zwei-
felsfall freizulegen und zu beurteilen.

e Werden Rundholzsortimente nach regio-
nal typischen und gebrduchlichen Sor-
tierkriterien ausgehalten, sind dafir ge-
sonderte Vereinbarungen zu treffen. Die
Sortierkriterien der RVR sind in diesen
Fallen nicht anzuwenden.

2.4.1 Qualitatssortierung von
Nadelstammholz

Die Hauptholzarten Fichte, Tanne, Kiefer,

Larche und Douglasie sind nach den in den

Anlage lll-a bis lll-d angefiihrten Tabellen

zu sortieren. Eine analoge Anwendung fir

sonstige Nadelholzarten wird empfohlen.

Die Merkmale Kriimmung, Abholzigkeit und
Ovalitat kdnnen auf fiir diese Merkmale zer-
tifizierten Rundholzmessanlagen automati-
siert ermittelt werden. Diese Messverfahren
sind in der Anlage 8 zur RV WV beschrieben.

Flr die waldseitige Messung dieser Merkma-
le stehen die in Anlage VIII der RVR genann-
ten Verfahren zur Verfiigung.

Die Grenzwerte fiir die Qualitatsklassen ge-
mafs Tabelle 2 finden sich in den Anlagen
lll-a bis Ill-d.

2.4.2 Qualitdtssortierung von
Laubstammbholz

Die Hauptholzarten Eiche und Buche sind

nach den in Anlage lll-e und Anlage IlI-f an-

geflihrten Tabellen zu sortieren. Eine analo-

ge Anwendung fur sonstige Laubholzarten

wird empfohlen.



Ergdnzende Kommentierung zu
Kapitel 2.4.2 Qualitatssortierung

von Laubstammholz, hier Anwendung
fiir sonstige Laubholzarten:

Bei der Qualitdtssortierung von Bunt-
laubholz ist abhdngig vom jeweiligen
Merkmal die Qualitatssortierungstabelle
der Eiche (Anlage lll-e) oder Buche (An-
lage IlI-f) anzuwenden. Beispiel Baumart
Esche: Aste gemaR Eichentabelle und
Verkernung gemafd Buchentabelle sor-
tieren.

2.5 Qualitatssortierung von
Industrieholz

Industrieholz ist gemaf Anlage IV zu sortieren.

2.6 Sortierungvon
Energieholz

Energieholz ist gemaf Anlage V zu sortieren.
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3  BEZEICHNUNG UND

KENNZEICHNUNG VON ROHHOLZ

3.1 Bezeichnung

Rohholz, das nach RVR angeboten, verkauft
oder sonst in Verkehr gebracht wird, ist mit
der Holzart oder Holzartengruppe, der Sorte,
dem Abrechnungsmaf sowie ggf. der Qua-
litdts- und Starkeklasse zu bezeichnen. Auf
die entsprechenden Referenzschliissel nach
ELDAT-Standard der aktuellsten Version wird
verwiesen.

3.2 Kennzeichnung

Im Wald zur Abfuhr bereitgestelltes Roh-
holz ist eindeutig zu kennzeichnen. Fir die
Kennzeichnung sind dauerhaft lesbare bzw.
identifizierbare  Kennzeichnungsmittel  zu
verwenden. Kennzeichnungen dirfen die
Holzverwendung nicht beeintrdchtigen. Ma-
nuell vermessenes Stammholz ist i.d.R. ein-
zelstammweise zu kennzeichnen. Bei auto-
matisiert oder reprdsentativ vermessenem
Holz erfolgt keine einzelstammweise Kenn-
zeichnung, ebenso nicht bei Holz, das nach
Gewicht oder Raummafl verkauft wird. Als
Kennzeichnung zulassig ist auch eine einfa-
che Nummer mit eindeutigem Bezug zu einer
Bereitstellungsanzeige, die die mess- und
sortierrelevanten Einzelstammdaten bzw. Pol-
terdaten enthalt.
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3.3 Dimensionssortierung

von Stammholz

Stammbholz ist nach dem Mittendurchmes-
ser ohne Rinde in folgende Starkeklassen
einzuteilen:

TABELLE 3: DIMENSIONSSORTIERUNG
VON STAMMHOLZ

N.Ilttendurchm.e SSEl Starkeklassen
in cm ohne Rinde
bis 9 DO
10-14 D1a
15-19 D1b
20-24 D2a
25-29 D2b
30-34 D3a
35-39 D3b
40-49 D4
50-59 D5
60-69 D6
70-79 D7
ab 80 D8

Die Unterteilung in Unterklassen a und b
kann entfallen oder auch auf alle Klassen
erweitert werden. Der Mittendurchmesser
muss nach den Regeln zur manuellen Einzel-
stamm-Vermessung von Stammbholz (siehe
Anlage VI-b) ermittelt werden. Bei der Mes-
sung in Rinde sind Rindenabziige (siehe
Anlage VII) zu beriicksichtigen. Bei Klam-
merstammen ist der Mittendurchmesser fiir
jeden Qualitatsabschnitt zu ermitteln.



4 ABRECHNUNGSMASSE UND
UMRECHNUNGSFAKTOREN

Grundlage

Die gesetzlichen (amtlichen) MaReinhei-
ten Meter (m), Kubikmeter (m3) und Tonne
(t) sind sowohl internationaler als auch
deutscher Standard. Sie sind Gegenstand
des gesetzlichen Mess- und Eichwesens.
Im Rohholzhandel sind die folgenden
Maf3einheiten von den gesetzlichen Ein-
heiten abgeleitet und branchenblich.

4.1 Ubersicht der empfoh-
lenen Maf3einheiten im
Rohholzhandel

4.1.1 Festmeter ohne Rinde —

Fm o.R.
Das Mengenmafs fur Rundholz, insbeson-
dere Stammholz, auf Basis seiner Abmes-
sungen im Aufnahmezustand ist der Fest-
meter ohne Rinde. Dabei wird 1 Fm o.R.

dem Festgehaltsvolumen von 1m3 gleich-
gesetzt. Andere forstliche Maf3e zur Abrech-
nung von Rohholz, die in der Folge genannt
sind, werden fiir die forstliche Naturalbuch-
fihrung und fur statistische Zwecke auf
die zentrale Einheit Fm o. R. umgerechnet.
Hierflr werden entsprechend der Holzart
durchschnittliche  Umrechnungsfaktoren
(siehe Ziffer 4.2) verwendet.

4.1.2 Raummeter mit Rinde —
Rm m.R.

Flr geschichtete Rundholzpolter mit ein-
heitlichen Sortenlangen ist das Mengen-
maR der Raummeter mit Rinde. Dieses
Maf} findet Anwendung, wenn keine
Werksvermessung erfolgt oder dies zwi-
schen den Vertragspartnern vereinbart
ist. Der Raummeter mit Rinde beinhaltet
neben der reinen Holzsubstanz auch Rinde
und Hohlrdume.

TABELLE 4: UBERSICHT DER EMPFOHLENEN MASSEINHEITEN IM ROHHOLZHANDEL

Mageinheit Abkiirzung Anwendungsbereich

Festmeter ohne Rinde Fmo.R. alle Rohholzsortimente

Raummeter mit Rinde Rm m.R. alle Rohholzsortimente

Schiittraummeter mit Rinde SRm m.R. Energieholz/Sondersortimente

atro-Tonne tatrom.R. Industrie-/Energieholz und Sondersortimente
Meter m Sondersortimente

Stiick St. Sondersortimente
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4.1.3 Schiittraummeter mit Rinde -
SRm m.R.

Das MengenmaR fir Waldhackschnitzel ist
der Schiittraummeter mit Rinde, wenn
keine Werksvermessung zur Bestimmung
des atro-Gewichts zur Verfiigung steht oder
dies zwischen den Vertragspartnern verein-
bart ist.

4.1.4 atro-Tonne —t atro

Das Mengenmaf? fiir Industrie- und Energie-
holz sowie Sondersortimente auf Basis sei-
ner reinen Masse ohne Wasseranteile ist die
atro-Tonne m.R. (absolut trocken). Fur die
Verwertung im Industrieholzbereich ist die
Holzmasse entscheidend. Im Falle der Ver-
wendung als Energieholz kommt der Was-
sergehalt als wesentliche GroBe hinzu. Die
atro-Gewichtsvermessung liefert dement-
sprechend fiir diese Verwendungsbereiche
die aussagefahigsten Werte.

4.1.5 Sonstige Mafleinheiten

Fir Sondersortimente kénnen bei Bedarf
als Mafeinheit auch der Meter ebenso wie
die Mengeneinheit Stiickzahl verwendet
werden.

4.2 Empfohlene
Umrechnungsfaktoren

fiir Rohholz

Umrechnungsfaktoren finden bei der inter-
nen Umrechnung forstlicher Mafeinheiten
in Fm o0.R. Verwendung. Sie dienen vorrangig
statistischen Zwecken und spiegeln lediglich
reine Durchschnittswerte wider. Uber Um-
rechnungsfaktoren hergeleitete Werte sind als
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Verkaufsmaf nicht anzuwenden. Nachfolgend
sind Umrechnungsfaktoren angegeben, die
sich an wissenschaftlich hergeleiteten oder in
der Praxis erprobten Werten orientieren.

4.2.1 Raummaf} — Festmaf3

TABELLE 5: UMRECHNUNG
RAUMMASS - FESTMASS

Stiicklange
1m 2m 3m
1Rm 0,70 Fm 0,65 Fm 0,60 Fm
m.R. o.R. o.R. 0.R.
1Rm 0,80 Fm 0,75 Fm 0,70 Fm
o.R. o.R. 0.R. o.R.

4.2.2 Schittraummaf — Festmafd
1 SRm m.R.£0,4 Fm o.R. (gilt fur Waldhack-
schnitzel)



4.2.3 Gewichtsmafl — Festmaf3

TABELLE 6: UMRECHNUNG GEWICHTSMASS - FESTMASS

Holzartengruppe * 1 t atro mit Rinde (m. R.) * entspricht
Eiche 1,4 Fmo.R.

Buche 1,5Fmo.R. 4

Pappel 2,2Fmo.R.

sonstige Hartlaubholzer 2 1,6 (1,2-1,6) Fmo.R.
sonstige Weichlaubhdlzer 2 1,9 (1,8-2,3) Fmo.R.
Fichte/Tanne 2,2Fmo.R.

Kiefer 2,1Fmo.R.

Douglasie 2,1Fmo.R.

Larche 1,8 Fmo.R.

~

Die Holzartenzuordnung entspricht der Holzartengruppierung nach Anlage 1.

2 Diese Holzartengruppe ist sehr heterogen.

Die Umrechnungsmittelwerte liegen innerhalb der in der Klammer aufgefiihrten Bandbreite.

3 Der Umrechnungswertvom Werksmap t atro zum Waldmaf3 Fm o.R. basiert auf der durchschnittlichen
Raumdichte und dem durchschnittlichen Rindenanteil der jeweiligen Holzart. Bei eventueller Riickrechnung
vom Waldmap in Rm m.R. auf t atro m. R. sind die Reduktionsfaktoren der Anlage VI-e zu beriicksichtigen.

4 Fiir Buchenholz liegen bereits Untersuchungen vor, die abweichende Werte vermuten lassen.

Mit der ndchsten Novellierung der RVR wird der Faktor auf Basis neuer Erkenntnisse angepasst.



5 MESSVERFAHREN

5.1 Grundsatze

e Zur Ermittlung der abrechnungsrelevanten
Volumen- und Gewichtsmafe werden die
nachfolgenden Messverfahren empfohlen.
Die Waldvermessung und die Werksver-
messung unterliegen dabei unterschied-
lichen technischen Voraussetzungen und
Erfassungsmaoglichkeiten.

e Alle zur Abwicklung von Rohholzgeschaf-
ten eingesetzten Messgerate zur Bestim-
mung der Lange, des Durchmessers oder
der Masse missen zum Zeitpunkt der
Messung den Erfordernissen des gesetz-
lichen Mess- und Eichwesens in Deutsch-
land entsprechen. Forstiibliche Messge-
rate missen dabei mindestens uber eine
Skaleneinteilung mit einem Zentimeter
(1 cm) Genauigkeit verfiigen.

e Generell beziehen sich die Messergeb-
nisse auf den Zeitpunkt der Messung.
Bei der Rohholzvermessung werden
Ubermafregelungen angewendet, um
inshesondere die Schwindung des Hol-
zes auszugleichen und das Maf auch im
trockenen Zustand einzuhalten. Bei der
Volumenermittlung bleibt das UbermaR
jedoch in allen Fallen unberiicksichtigt.

e Waldbesitzer, Forstbetriebe und Holz-
kaufer sowie deren Beauftragte sind zur
Uberpriifung der ordnungsgeméaRen An-
wendung und Dokumentation der Roh-
holzvermessung berechtigt. Hierbei st
sicherzustellen, dass alle kaufvertraglich
relevanten Messparameter sowie die Be-
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rechnungen nachvollziehbar und entspre-
chend der jeweiligen Messverfahrensan-
forderungen dokumentiert werden.

5.2  Abrechnungsrelevante
Messverfahren

5.2.1 Werksvermessung von
Stammbholz

Die einzelstammweise Vermessung mit

elektronischen Rundholzvermessungsanla-

gen im Werk erfolgt gemaf3 Anlage VI-a.

5.2.2 Manuelle Einzelstamm-

Vermessung von Rundholz
Die manuelle Einzelstamm-Vermessung er-
folgt gemaR Anlage VI-b.

5.2.3 atro-Gewichtsvermessung
von Industrie- und Energie-
holz

Die atro-Gewichtsvermessung erfolgt gemaf}

Anlage VI-c.

5.2.4 Fotooptische Vermessung

von Rundholz im Raummaf
Die Fotooptische Vermessung von Rundholz
im Raumma# erfolgt gemaf’ Anlage VI-d.

5.2.5 Sektionsraummaf fiir
Industrie- und Energieholz

Die Ermittlung des Sektionsraummafies fiir

Industrie- und Energieholz erfolgt gemaf An-

lage Vl-e.



TABELLE 7: UBERSICHT MESSVERFAHREN

Sortiment Sorte abrechnungsrelevante M;{Bem- Anlage
Messverfahren heiten
Werksvermessung Fmo.R. Anlage VI-a
Stammholz -lan
§ manuelle Fmo.R. Anlage VI-b
Einzelstamm-Vermessung
Werksvermessung Fmo.R. Anlage Vl-a
manuelle
Stammbholz -Abschnitte’ | Einzelstamm-Vermessung AEHLS Hlaze s
fotooptische Vermessung Rm m.R. Anlage VI-d
Stichprobenverfahren 2 Fmo.R. Anlage VI-h
atro-Gewichtsvermessung tatrom.R. | Anlage VI-c
Sektionsraummag/ Rm m.R Anlage VI-e bzw.
konventionelles Schichtraummaf o Anlage VI-f
fotooptische Vermessung * Rm m.R. Anlage VI-d
Industrieholz Transportbehlterfiillung
(Waldhackschnitzel) SRmm.R. | Anlage Vi-g
manuelle
Einzelstamm-Vermessung Fm o.R. Anlage Vi-b
Stichprobenverfahren 2 Fmo.R. Anlage VI-h
atro-Gewichtsvermessung tatrom.R. | AnlageVl-c
konventionelles Schichtraumma#/ Rm m.R Anlage VI-f bzw.
Sektionsraummaf o Anlage Vl-e
fotooptische Vermessung Rm m.R. Anlage VI-d
Energieholz Transportbehilterfiillung
(Waldhackschnitzel) SRMELR | LR
manuelle
Einzelstamm-Vermessung Fm o.R. AN
Stichprobenverfahren 2 Fm o.R. Anlage VI-h
analog vorgenannter Verfahren analogvor- | Anlage Vl-a bis
Sonder- genannter | VI-h
. Verfahren
sortimente
bzw. frei vereinbar m, St.

1 Priorisierung der Anwendungsempfehlung der Messverfahren durch Reihenfolge der Auflistung.
2 Anwendungsvoraussetzungen siehe 5.2.9.
3 Ist fur Laubindustrieholz nicht anzuwenden.
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5.2.6 Konventionelles
Schichtraummaf
Die Ermittlung des konventionellen Schicht-

raummafRes erfolgt gemafl Anlage VI-f.

5.2.7 Transportbehdlterfiillung
(Waldhackschnitzel)

Die Volumenermittlung bei Transportbehal-

terflllung erfolgt gemaf3 Anlage VI-g.

5.2.8 MaRBermittlung bei
Sondersortimenten

Die Verfahren richten sich nach den Messan-

forderungen der Sondersortimente gemaf

Anlage VI-a bis h.

In Ausnahmeféllen anwend-

bare abrechnungsrelevante

Messverfahren

(Stichprobenverfahren)

Ausnahmefélle liegen insbesondere vor:

 bei Kalamitaten

 bei Verlust der origindren Abrechnungs-
daten

e im Falle von Rohholzverkaufen, bei de-
nen eine Mafsermittlung nach den Stan-
dardverfahren gemaf Tabelle 7 mit nicht
zumutbarem arbeitstechnischem und or-
ganisatorischem Aufwand verbunden ist.

5.2.9

Stichprobenverfahren sind Vermessungs-
verfahren, die im Normalfall der Herleitung
von Kontroll- und SchatzmaRen dienen. De-
ren Verwendung flr Abrechnungszwecke ist
in den vorgenannten Ausnahmefallen nur
im gegenseitigen Einvernehmen der Ver-
tragspartner zu regeln.
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Das Stirnflachenverfahren und die Mit-
tendurchmesser-Stichprobe  sind  nach
augenblicklichem Stand die einzigen Ver-
messungsverfahren, die aufgrund der
Vorschriften des gesetzlichen Mess- und
Eichwesens zu Abrechnungszwecken her-
angezogen werden durfen. Nur konformi-
tatsbewertete Messgerate entsprechen den
gesetzlichen Vorgaben des Mess- und Eich-
wesens und sind daher zu Abrechnungs-
zwecken zuldssig.

Die genannten Stichprobenverfahren sind
praxiserprobt. Bei der Anwendung der
Stichprobenverfahren ist zu beachten, dass
die gewlinschten Genauigkeitsanforde-
rungen nur erfiillt werden kénnen, wenn
jeweils alle Verfahrensvoraussetzungen
und Anwendungsanweisungen eingehal-
ten werden. Die Ergebnisse sind jeweils auf
zwei Dezimalstellen zu runden.

Alle nachfolgend beschriebenen Stichpro-
benverfahren kénnen auch zur Festgehalts-
ermittlung von Industrie-/Energieholzsorti-
menten angewendet werden.

5.2.9.1 Stirnflachenverfahren
Die Volumenermittlung mittels Stirnflachen-
verfahren erfolgt gemaf Anlage VI-h.

5.2.9.2 Mittendurchmesser-Stichprobe
Die Volumenermittlung mittels Mitten-
durchmesser-Stichprobe erfolgt gemaf An-
lage VI-h.
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Anlage | Fachbegriffe

Begriff

Erlduterung

Abrechnungseinheit

Abrechnungseinheiten sind Einzelstamme, Lose, Polter oder Transportbe-
hélter im Wald, die zur Abfuhr freigegeben, gekennzeichnet und eindeutig
identifizierbar sind.

Abrechnungsmaf Volumen, welches als Grundlage im Geschéftsverkehr dient
Abschnitte siehe Standardlangen, Synonym = Stammholz-Abschnitte (nach RV WV)
Astquil etwa in gleicher Hohe am Stamm gebildete Aste, die im Querschnitt etwa

sternformig erscheinen

atro-Gewicht

Das atro-Gewicht ist das Gewicht absolut trockenen Holzes.

Aufnahmeeinheit

Bezugsgrofe fiir die Holzaufnahme (z. B. Polter, Los, Einzelstamm)

Aushaltung

Legt die Kriterien fiir das Aufarbeiten von Rohholz fest; diese orientieren
sich vorrangig an kundenspezifischen Wiinschen.

beil- und nagelfest

Holz mit einer durch Pilzbefall hervorgerufenen Verfarbung ohne Festig-
keitsverlust

Bestelllange

kaufvertraglich vereinbarte, abrechnungsrelevante Lange

Bezeichnung

Angaben zur eindeutigen Charakterisierung eines Rohholzangebotes im
Geschaftsverkehr; die Bezeichnung umfasst die Holzart oder die Holz-
artengruppe, die Sorte, das Abrechnungsmaf und ggf. die Qualitdts- und
Starkeklasse.

Darrdichte

Masse des wasserfreien Holzes bezogen auf das Volumen in absolut
trockenem Zustand

Derbholz

Rundholz mit einem Mindestdurchmesser von 7 cm mit Rinde

Deutscher Forstwirt-
schaftsrat e. V.
(DFWR)

Der DFWR reprdsentiert alle mit der Forstwirtschaft und dem Wald be-
fassten Kreise der Bundesrepublik Deutschland. Als Dachverband vertritt
er die Interessen der Forstwirtschaft.

Deutscher Holzwirt-
schaftsrat e. V.

Der DHWR ist die Spitzenorganisation der Holzwirtschaft in der Bundes-
republik Deutschland. Er vertritt als gemeinsame Dachorganisation der

(DHWR) fiihrenden Verbdnde die deutsche Holzwirtschaft.
ELDAT L . .
(Elektronischer ELDAT ist ein Standard in der Forst- und Holzbranche zum digitalen
Austausch von Holz- und Prozessdaten (z. B. Holzlisten, WerksmaBproto-
Datenaustausch A .
kolle) zwischen den mit Holz handelnden Partnern.
Holzdaten)
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Begriff

Erlauterung

Eichgesetz

Gesetz liber das Mess- und Eichwesen (Neufassung vom 25. Juli 2013)
das u.a. die Voraussatzungen fiir richtiges Messen im geschaftlichen
Verkehr regelt.

Energieholz

Rohholzsortiment, das fiir eine energetische Nutzung vorgesehen ist.

Erdstammstiick Abschnitt, der vom starkeren Ende eines Langholzes abgetrennt wurde.
am dickeren Ende eines Erdstammes sichtbarer, keilférmiger Schnitt, der
Fallkerb bei der Fallung des Baumes die Fallrichtung vorgibt; die Ldingenmessung
bei Stammholz erfolgt ab Mitte Fallkerb
Zersetzung des Holzes durch Einwirkung holzzerstorender Pilze; je nach
Faule Zersetzungsgrad wird zwischen Hartfaule (beil- und nagelfest) und Weich-

faule unterschieden.

Fasersattigungs-

Feuchtezustand des Holzes, bei dem nur die Zellwande mit gebundenem
Wasser gesattigt sind; die Zellhohlraume enthalten noch kein freies

Uk Wasser.
Mengenmaf auf Basis des durch einzelstammweise Vermessung nahe-
Festgehaltsvolumen rungsweise hergeleiteten Holzvolumens, angegeben in Festmeter ohne
Rinde (Fm0.R))
Festmaf siehe Festgehaltsvolumen
Forst-HKS siehe gesetzliche Handelsklassensortierung fiir Rohholz
. . Gewicht einer Holzladung inklusive der aktuellen Wasseranteile, z. B. zum
Frischgewicht

Zeitpunkt der Verwiegung

gesetzliche Handels-
klassensortierung fiir
Rohholz (Forst-HKS)

Bezeichnung fiir die gesetzlich geregelte Rohholzsortierung und
-vermessung nach Handelsklassen in Deutschland; zum Jahresende
2008 hat das ,,Gesetz liber gesetzliche Handelsklassen fiir Rohholz“
(Forst-HKLG, 1969) einschlieBlich der Verordnung (Forst-HKLV) und Anlage
(Forst-HKS) seine Gilltigkeit verloren.

Gewichtsmaf

Mengenmas fiir Holz auf Basis seiner reinen Holzmasse ohne Wasseran-
teile, angegeben in atro-Tonne (t atro)

Holzartengruppe

Zusammenfassung von Holzarten mit dhnlichen holztechnologischen
Eigenschaften

Holzfeuchtigkeit

Verhdltnis zwischen dem in der Holzprobe enthaltenen Wasser und der
wasserfreien (absolut trockenen) Holzprobe
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Begriff

Erlduterung

Holzmerkmal

physikalische, morphologische oder Wachstumsbesonderheit von Holz,
das seine Verwendbarkeit beeinflussen kann

Industrieholz

Rohholz, das i. d.R. mechanisch oder chemisch aufgeschlossen wird und
fiir eine stoffliche Verwendung inshesondere in der Holzwerkstoffindustrie
bzw. in der Papier- und Zellstoffindustrie vorgesehen ist.

Kalamitdten

groBflachige Beschadigung oder Vernichtung von Wald durch tierische
Schadlinge, Feuer, Schneedruck, Sturm oder andere Naturereignisse

Kennzeichung

Beschriftung oder Nummerierung des Rohholzes im Wald zur eindeutigen
Identifizierung

Spezialfrdse zur Gewinnung einer reprasentativen Spaneprobe von

Kettenfrase Rundholz
Klammerstamm ungeteilte Stammholzstiicke mit Abschnitten unterschiedlicher Qualitat
manuelle Ermittlung des Durchmessers von Rundholz mittels eines Mess-
Kluppen schiebers (Kluppe); bei Anwendung der Kluppe im geschiftlichen Verkehr
unterliegt diese den Vorschriften des gesetzlichen Mess- und Eichwesens
Kurzholz Rundholz, das in Einheitslangen, bei Stammholz-Abschnitten bis zu 6 m
und bei Industrie- und Energieholz bis zu 3 m aufbereitet wird.
. N Langenzugabe bei Stammholz, die bei der Berechnung des Volumens
Langeniibermaf L .
unberiicksichtigt bleibt
Bezeichnung fiir Rundholz in langer Form; bei Stammbholz tiber 6 m Lange
Langholz

und bei Industrie- und Energieholz iiber 3 m Lange

Liefereinheit

vollstandige Holzladung einer Transporteinheit, die aus einer
Abrechnungseinheit stammt

Eine bestimmte Menge Rohholz, die fiir den Holzverkauf bestimmt ist;

o hierzu werden Kriterien wie Holzart, Qualitat und Dimension angegeben.
. Bereich innerhalb des ersten Jahresringes, der hauptsachlich aus wei-
Markrdhre
chem Zellgewebe besteht
Zustand bei technischer Trocknung von Holz, bei dem keine Veranderung
Massenkonstanz

der Masse durch Wasserverlust mehr eintritt.

Mindestlange

Summe aus Nennldnge und Langeniibermaf

Mittendurchmesser

Durchmesser, der bei der halben Nennlange des Rundholzes gemessen
wird, wobei das Langeniibermaf unberiicksichtigt bleibt

Naturalbuchfiihrung

Erfassung von naturalen Daten der Forstwirtschaft auf Ebene des Be-
triebes oder einer Betriebseinheit; eine zentrale Buchungsgrofie ist der
Festmeter ohne Rinde.
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Begriff

Erlduterung

Nennlange siehe Bestelllange
Polter zur Abfuhr bereitgestellte Holzmenge i. d. R. sortenweise getrennt
. Masse des wasserfreien Holzes, bezogen auf das Volumen im frischen,
Raumdichte .
nicht geschwundenen Zustand
MengenmaB auf Basis des fiir ganze Holzpolter/-stoBe hergeleiteten
Raummaf Raumvolumens, inklusive der nicht holzhaltigen Zwischenraume, angege-
ben in Raummeter mit Rinde (Rm m.R.)
Bei der Raummafermittlung von aufgeschichtetem Industrie- und Energie-
N holz ist ein UbermaB zum Ausgleich von Schwindverlusten und/oder
Raumiibermaf

langen- oder holzartenbedingten Merkmalen zu geben, das durch einen
Reduktionsfaktor beriicksichtigt wird.

Raumvolumen

siehe Raummaf

AuBenhaut des Baumes, die vom Kambium in Form von Rindenzellen

Rinde angelegt wird
Rindenabzu bei berindetem Rundholz vorgenommener Abzug in doppelter
5 Rindenstarke, um den Durchmesser ohne Rinde zu erhalten

gefallte, entwipfelte und/oder entastete Baume sowie Baumteile, auch

Rohholz wenn sie im Wald entrindet, abgeldngt, gespalten oder zerkleinert
wurden. Eine weitere Bearbeitung oder Behandlung hat jedoch nicht
stattgefunden.

Rundholz Rohholz in runder und ungeteilter Form

Rundholzver-
messungsanlagen

den Vorgaben des gesetzlichen Mess- und Eichwesens unterliegende
elektronische Vermessungsanlagen, die in der Lage sind, verschiedene
Messgrofen automatisiert zu erfassen; ermitteln in erster Linie die
Dimension von Rundholz und berechnen daraus das Festgehaltsvolumen
ohne Rinde

Scheitholz

Brennholzstiicke von bis zu 1 m Ldnge in gespaltener oder runder Form

Schichtholz

hand- oder maschinengesetztes Industrie- oder Energieholz in einheit-
licher Kurzholzlange

Schichtraummaf

Mengenmas fiir Schichtholz in 1 m oder 2 m-Einheitsldnge, angegeben in
Raummeter mit Rinde

Schleifholz

Schleifholz oder Faserholz ist Industrieholz zur Erzeugung von Zellulose
bzw. fiir die Papierherstellung; urspriinglich meterlang zugeschnitten,
heute auch langer.
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Begriff

Erlduterung

Mengenmaf fiir Waldhackschnitzel auf Basis des geschiitteten Raum-

Schiittraummaf volumens inklusive nicht holzhaltiger Zwischenrdume, angegeben in
Schiittraummeter mit Rinde (SRm m.R.)
. holzartenspezifische Dimensionsveranderung durch Verminderung der
Schwindung

Holzfeuchte unterhalb des Fasersattigungspunktes

Sektionsraummaf

Mengenmaf fiir Industrie- oder Energieholz einheitlicher Lange, angege-
ben in Raummeter mit Rinde (Rm m.R.)

Sondersortimente

alle Holzsorten, die nicht den Hauptsortimenten Stammholz, Industrie-
oder Energieholz zugeordnet werden kdnnen

Sorte

Untereinheit eines Rohholzsortiments, definiert nach Dimension, Qualitat
oder Verwendung

Sortierung von

Einteilung von Rohholz nach Holzart/Holzartengruppe, Dimension,

Rohholz Qualitat und/oder Sortiment
Sortiment Bezeichnung fiir die Varianten der angebotenen Warengruppen im Roh-
holzhandel
Probenmaterial in Form von Spénen, die u. a. zur Beurteilung des Trocken-
Spédneprobe gehalts von Holzladungen iiber reprasentative Verfahren gewonnen

werden

Starkeklasse

Einteilung der Stdimme nach ihrem Mittendurchmesser ohne Rinde
(siehe Tabelle 3)

Stammholz

Rundholzsortiment, das fiir eine stoffliche Nutzung insbesondere in der
Sage- oder Furnierindustrie vorgesehen ist

Standardldngen

Stammbholz in einheitlichen Langen von bis zu 6 m Bestelllange;
Synonyme: Abschnitte, Stammholz-Abschnitte (RV WV)

Stirnflache

Querschnittsflache von Rundholz

Stirnflachenver-
fahren

Messverfahren zur Volumenermittlung von gepoltertem Stammholz-
Abschnitten anhand einer systematischen Stichprobe; in Ausnahmefallen
kann es abrechnungsrelevant eingesetzt werden.

Teilladungen

Bestandteile einer Transporteinheit, die unterschiedlichen Abrechnungs-
einheiten zuzuordnen sind

Transporteinheit

vollstandige Holzladung (z. B. LKW mit Anhidnger), auch wenn das Holz aus
unterschiedlichen Abrechnungseinheiten stammt

Trockengehalt

Massenanteil von absolut trockenem Holz, bezogen auf das Frischgewicht
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Begriff

Erlduterung

Regelung fiir die abrechnungsrelevante Volumenermittlung, die die Maf-

UbermaBregelung haltigkeit des Rohholzes bis zum Rohholzabnehmer gewahrleisten soll
(siehe LangeniibermaB und RaumiibermaR)
Umrechnungsfaktoren finden bei der internen Umrechnung forstlicher
Mafeinheiten in Fm o.R. Verwendung. Sie dienen vorrangig statistischen
Umrechnungsfaktor Zwecken und spiegeln lediglich reine Durchschnittswerte fiir einzelne

Holzarten oder Holzartengruppen wider. Uber Umrechnungsfaktoren her-
geleitete Werte sind als Verkaufsmafe nicht geeignet.

Waldhackschnitzel

Holzpartikel, die durch schneidende Verfahren aus Bdumen bzw. Baum-
teilen erzeugt werden; sie enthalten im Regelfall Rinde, z.T. auch Blatter
oder Nadeln.

Waldmaf

Ein Ma8 fiir Holz, welches vollstandig im Wald gemessen wird und nach
einer erstellten Holzliste verkauft wird.

Waldrestholz

Alle oberirdischen Baum- und Strauchbestandteile von Rohholz, die fiir
die Aufbereitung zur stofflichen Nutzung oder zu herkémmlichen Brenn-
holzsortimenten (Brennholz in langer Form oder Schichtholz) unwirt-
schaftlich oder ungeeignet sind.

Wassergehalt

Masseanteil des Wassers bezogen auf das Frischgewicht einer Holzprobe

Wiegeschein

dokumentiert die Nettogewichtserfassung der Frischholzlieferung und
enthalt z. B. Angaben wie laufende Wiegescheinnummer, Waldbesitzer,

Kennung der Abrechnungseinheit, Waldort, Fuhrunternehmen und Datum/

Uhrzeit des Eingangs im Werk

Wurzelanlauf

verdickter unterer Teil eines Erdstammstiickes

Zopfdurchmesser

Durchmesser, der am schwacheren Ende des Sortiments ohne Beriicksich-
tigung des UbermaRes gemessen wird.

Zufallslange

variable Rundholzldnge, die durch spezifische Aushaltungskriterien
(u.a. Zopfdurchmesser) naher definiert ist

Ergdnzende Kommentierung zu Anlage | Fachbegriffe:

Die Anlage regelt durch die Definition der notwendigen Fachbegriffe den Sprachgebrauch
der RVR. Bei Anwendung der RVR im Geschaftsverkehr sind die Fachbegriffe mit ihren De-
finitionen nach RVR anzuwenden.
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Anlage Il Sortierung nach Holzarten bzw. Holzartengruppen

Holzartengruppen enthalten Holzarten mit dhnlichen technologischen Eigenschaften. Zur
bundesweiten Vereinheitlichung der Bezeichnungen und Kurzzeichen wird die Anwendung

der auszugsweise dargestellten ELDAT-Standards empfohlen:

Holzartengruppe Holzart Kurzzeichen
Traubeneiche TEI
Eiche Stieleiche SEI
Roteiche REI
Eiche (spec.) El
Buche Rotbuche BU
Hainbuche HBU
Ahorn (spec.) AH
Esche (spec.) ES
Kirsche (spec.) KIR
Ulme (spec.) uL
Linde (spec.) LI
Bergahorn BAH
Laubholz (Hairéfru;:cor:z und Eiche) Sommerlinde SLI
Bergulme BUL
Robinie ROB
Rosskastanie RKA
Nussbaum (spec.) NUS
Elsbeere ELS
sonstiges Hartlaubholz SLBH
Birke (spec.) BI
Erle (spec.) ERL
Weichlaubholz Pappel spec. PAP
Sorbusarten SOR
Weide (spec.) WEI
sonstiges Weichlaubholz SLBW
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Holzartengruppe Holzart Kurzzeichen
Gemeine Fichte GFI
Fichte (spec.) Fl
Omorikafichte OFI

Fichte/Tanne Sitkafichte SFI
Tanne (spec.) TA
Weiftanne WTA
Kustentanne KTA

Nadelholz Douglasie Douglasie DGL

Gemeine Kiefer Kl
Kiefer (spec.) KIE

Kiefer
Schwarzkiefer SKI
Weymouthskiefer WKI
Japanische Larche JLA
(einschlieBlich Hybride)

it Europdische Larche ELA
Larche (spec.) LA
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Anlage Il Qualitatssortierung von Stammholz

Anlage Ill-a Qualitatssortierung von Stammholz: Fichte/Tanne

R Qualitatsklassen
erkmate
A B
gesund, verwachsen; . .
Aste [cm] nicht verwachsen nicht zulassig <4
faul nicht zuldssig nicht zuldssig
Exzentrizitat der Markrohre [%] <10 <15
} ) <20 cm? - <1,0
A s0bsGsame | <10 1,0
>35cm? <1,0 <1,5
<20 cm? - <1,0
Wuchs Stammholz- .
Abschnitte 220 bis <35 cm? - <1,2
Abholzigkeit 235cm? - =1,7
[em/m] <20 cm @ - <0,8
Stammholz-lang | 220 bis <35 cm? - <1,1
235 cm? - <1,3
. Kernrisse (aufer Trockenrisse) <1/4 Durch- <1/3 Durchmesser
Risse messer
Ringschdle nicht zuldssig <1/4 Durchmesser
Insektenfrai- <2 mm (z. B. Trypodendron lineatum) nicht zulassig nicht zuldssig
gdnge (im Holz) =2 mm (z.B. Sirex, Cerambycidae) nicht zuldssig nicht zuldssig
Hartfaule (Faulflecken) nicht zuldssig nicht zuldssig
Faule
Weichfdule nicht zuldssig nicht zuldssig
.. . - leichte jahreszeitlich be-
Va0 A dingte Anflugbldue zuldssig
Befall mit frisch eingebohrt,
rinden- . keine keine Fraf3gdnge,
briitenden 2.8B. Ips typographus, Pityogenes chalcographus Regelung Rinde ist noch fest am Stamm,
Borkenkafern Holz ist noch nicht verfarbt

a) Mittendurchmesser o.R. als Bezugsdurchmesser.
b) Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind iber die gesamte Linge verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitdt, Jahrringbreite, Drehwuchs, Reaktionsholz, Harzgallen) miissen
einzelvertraglich geregelt werden.
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Ergdnzende

C D Kommentierung:
<8 zuldssig R('sse .
Risse werden nur als sortier-
<4 zuldssig relevant eingestuft, wenn sie
unbegrenzt unbegrenzt auf Spannungen im Stamm-
<13 <1,5 abschnitt hinweisen (Anlage
2,0 2,5 lita-f).
<2,0 <3,0
<1,5 unbegrenzt
<1,7 unbegrenzt
<2,6 unbegrenzt
<1,0 unbegrenzt
<1,4 unbegrenzt
<1,6 unbegrenzt
<1/2 Durchmesser zuldssig

<1/3 Durchmesser

<1/2 Durchmesser

nicht zuldssig

zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

zuldssig im dufieren Holzmantel des
Wurzelanlaufs bis 15 % des Durch-
messers

zuldssig

nicht zuldssig

im duBeren Holzmantel des
Wurzelanlaufs zulassig ¥

beginnende
oberflachliche
Verfarbung zulassig

zuldssig

Fragange sichtbar,
Muttergange bis beginnender LarvenfraR,
beginnende oberflachliche Verfarbung
(Blaue), Rinde {iberwiegend fest,
nicht stammtrocken

verblaut/rotstreifig,
iberwiegend ohne feste Rinde,
stammtrocken,
jedoch beil- und nagelfest
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Anlage lll-b Qualitatssortierung von Stammholz: Kiefer

" ggsund, verwachsen; nicht zuldssig ¢
Aste [cm] nicht verwachsen
faul nicht zuldssig
Beulen nicht zuldssig
Exzentrizitat der Markréhre [%] <10
<20 cm? -
Fci;]f;ﬁe Krammung 220 bis<35 cm? <1,0
235 cm? <1,0
«20cm? -
Wochs iEsTiTw }i]t(t)tlez- 20 bis ¢35 cm? -
Abholzigkeit 235 cm? -
[em/m] <20 cm? -
Stammholz-lang 220 bis <35 cm? -
235 cm? -
s Kernrisse (auBer Trockenrisse) <1/4 Durchmesser
Ringschale nicht zuldssig
Insektenfraf- <2 mm (z. B. Gnathotrichus materiarius) nicht zuldssig

ginge (im Holz)

22 mm (z.B. Sirex, Cerambycidae)

nicht zuldssig

Weichfdule

kleine zentrische Faule zuldssig

Verfarbung

nicht zuldssig

a) Es wird empfohlen, entsprechende vertragliche Regelungen zu treffen.

b) Mittendurchmesser o.R. als Bezugsdurchmesser.
¢) Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind (ber die gesamte Liange verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitdt, Jahrringbreite, Drehwuchs, Reaktionsholz, Harzgallen)

miissen einzelvertraglich geregelt werden.
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<5 <8 zuldssig
1Astpro4m <5 zuldssig
leichte"Be_ulen zuldssig zuldssig
zuldssig
<20 unbegrenzt unbegrenzt
<1,0 <1,3 <1,5
<1,0 <2,0 <2,5
<1,5 <2,0 <3,0
<0,8 <1,1 unbegrenzt
<1,1 <1,5 unbegrenzt
<1,6 <2,3 unbegrenzt
<0,7 <0,9 unbegrenzt
<0,9 <11 unbegrenzt
<1,1 <1,3 unbegrenzt
<1/3 Durchmesser | <1/2 Durchmesser zuldssig

<1/4 Durchmesser

<1/3 Durchmesser

<1/2 Durchmesser

nicht zuldssig

nicht zuldssig

zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zulassig

im duBeren Holzmantel im
Bereich des Wurzelanlaufs

zuldssig 9
leichte jahreszeit- beginnende
lich bedingte An- oberflachliche zuldssig
flugbldue zulassig Verfarbung zuldssig
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Anlage lll-c Qualitatssortierung von Stammholz: Douglasie

gesund, verwachsen; . .
. . nicht zuldssig
Aste [cm] nicht verwachsen
faul nicht zuldssig
durchschnittliche Jahrringbreite unbegrenzt
Drehwuchs [cm/m] <3
Exzentrizitat der Markrohre [%] <10
«20cm? -
einfache Krimmung 220 bis <35 cm @ 1,0
[em/m]
235cm? <1,0
Wuchs «20cm? -
Stammholz- . 2
Abschnitte 220 bis ¢35 cm
Abholzigkeit 235cm? -
[cm/m] «20cm? -
Stammbholz-lang 220 bis <35 cm? -
235cm? -
- Kernrisse (auBer Trockenrisse) <1/4 Durchmesser
isse
Ringschale nicht zulassig
<2 mm (z. B. Hylecoetus dermestoides, nicht zulissi
Insekten- Trypodendron lineatum) g
fraigange
(im Holz) >2 mm (z. B. Sirex, Cerambycidae) nicht zulassig
Weichfdule kleine zentrische Faule zuldssig

a) Mittendurchmesser o.R. als Bezugsdurchmesser.
b) Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind tiber die gesamte Linge verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitiit, Reaktionsholz, Harzgallen) miissen einzelvertraglich

geregelt werden.
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<5 <8 zuldssig
nicht zuldssig <5 zuldssig
<8 mm unbegrenzt unbegrenzt
<7 <10 unbegrenzt
<20 unbegrenzt unbegrenzt
<1,0 <1,3 <1,5
<1,0 <2,0 <2,5
<1,5 <2,0 <3,0
<1,0 <1,4 unbegrenzt
<1,1 <1,5 unbegrenzt
<1,4 <2,0 unbegrenzt
<0,8 <1,0 unbegrenzt
<1,1 <1,4 unbegrenzt
<1,2 <1,6 unbegrenzt
<1/3 Durchmesser | <1/2 Durchmesser zuldssig

<1/4 Durchmesser

<1/3 Durchmesser

<1/2 Durchmesser

nicht zuldssig

nicht zuldssig

zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

im duBeren Holzmantel im
Bereich des Wurzelanlaufs
zuldssig ¥
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Anlage lll-d Qualitatssortierung von Stammholz: Larche

gesund, verwachsen; . .
. . nicht zuldssig
Aste [cm] nicht verwachsen
faul nicht zuldssig
durchschnittliche Jahrringbreite unbegrenzt
Drehwuchs [cm/m] <3
Exzentrizitat der Markrohre [%] <10
«20cm? -
einfache Krimmung 220 bis <35 cm @ 1,0
[em/m]
235cm? <1,0
Wuchs «20cm? -
Stammholz- . 2
Abschnitte 220 bis ¢35 cm
Abholzigkeit 235cm? -
[cm/m] «20cm? -
Stammbholz-lang 220 bis <35 cm? -
235cm? -
- Kernrisse (auBer Trockenrisse) <1/4 Durchmesser
isse
Ringschale nicht zulassig
<2 mm (z. B. Hylecoetus dermestoides, nicht zulissi
Insekten- Trypodendron lineatum) g
fraigange
(im Holz) >2 mm (z. B. Sirex, Cerambycidae) nicht zulassig
Weichfdule kleine zentrische Faule zuldssig

a) Mittendurchmesser o.R. als Bezugsdurchmesser.
b) Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind tiber die gesamte Linge verwendbar.

Weitere Merkmale (z. B. Ovalitiit, Reaktionsholz, Harzgallen) miissen einzelvertraglich

geregelt werden.
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<5 <8 zuldssig
nicht zuldssig <5 zuldssig
<8 mm unbegrenzt unbegrenzt
<7 <10 unbegrenzt
<20 unbegrenzt unbegrenzt
<1,0 <1,3 <1,5
<1,0 <2,0 <2,5
<1,5 <2,0 <3,0
<0,9 <1,3 unbegrenzt
<1,1 <1,5 unbegrenzt
<1,5 <2,3 unbegrenzt
<0,7 <1,0 unbegrenzt
<1,0 <1,2 unbegrenzt
<1,2 <1,5 unbegrenzt
<1/3 Durchmesser | <1/2 Durchmesser zuldssig

<1/4 Durchmesser

<1/3 Durchmesser

<1/2 Durchmesser

nicht zuldssig

nicht zuldssig

zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

nicht zuldssig

im duBeren Holzmantel im
Bereich des Wurzelanlaufs
zuldssig ¥
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Anlage lll-e Qualitdtssortierung von Stammholz: Eiche

Qualitatsklassen
Merkmale
A B
Rosen: 1pro1m Nagel: zul:;smg in
- . begrenztem® Umfang
iiberwallt (Rosen, Négel) <3cm
Astsiegelhohe Rosen: 4 pro 4 m
<4 cm Astsiegelhghe
<4 cm unzuldssig 2pro4m
Aste gesund? >4 cm unzulissig 1pro4m
oder
<4 cm unzuldssig lpro4m
faul
Y4 cm unzuldssig unzuldssig
Wasserreiser (einzelne) zuldssig 1je2m zuldssig
Auswiichse (Wasserreiserkropfe) unzuldssig lje2m
<6 bis 4.Stkl.
Drehwuchs [cm/m] <2 <7 ab 5. Stk
Mondring unzuldssig unzuldssig
einfache Kriimmung [cm/m] <2 <3
Sternriss unzuldssi zulassig im inneren
g 2/3 des Durchmessers
Frostriss unzuldssig unzuldssig
zuldssig im inneren
Ringrisse/-schdle unzuldssig 1/3 des Durchmessers
am stdrkeren Ende
InsektenfraBgénge (im Holz) unzuldssig vereinzelt zuldssig im Splint
Fiule® unzulissi zuldssig im inneren
g 1/5 des Durchmessers
Schlag-/Fallungsschaden zuldssig, wenn frisch zuldssig, wenn offen
Stammtrockenheit unzuldssig R|n(.1e l{berw[egend festund
Splint iberwiegend gesund

a) Fir die Merkmale in Klasse D gilt, dass >40 % der Holzvolumens verwendbar sein muss.

b) ,Normal*bzw. ,begrenzt“ bezieht sich auf die allgemeine Definition der Qualititsklasse.

¢ Klebdste sind den gesunden Asten zuzuordnen.

d) Ein durchgehender, auf der Mantelfléiche sichtbarer Sternriss ist zuléssig bis zu einer Liange des doppelten
Mittendurchmessers, maximal 1 m.

e) Splintfiule ist zuldssig, ist jedoch (iber anteiligen Durchmesserabzug zu vergiiten.
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C DY
zuldssig in Juliissi
normalem ¥ Umfang g
zuldssig in Julissi
normalem? Umfang &
zuldssig in zuldssig
normalem® Umfang
zuldssigin Juliissi
normalem ¥ Umfang g
2pro4m zuldssig
zuldssig zuldssig
zuldssig zuldssig
zuldssig zuldssig
unzuldssig zuldssig
<4 bis 4. Stkl Julissi
<6.ab 5. Stkl <
zuldssig? zuldssig
zulassig 1 gerader Frostriss zuldssig
zuldssig im inneren
2/3 des Durchmessers zuldssig
am stdrkeren Ende
zuldssig im Splint zuldssig
zuldssig im inneren sulissi
1/3 des Durchmessers &
zuldssig, wenn geschlossen .
L o zuldssig
und einseitig
Rinde iiberwiegend abgeldst oder seciod
zuldssig

Splint iberwiegend krank?

Ergdnzende
Kommentierung

zu Anlage lll-e:

Aste, Nigel

Nagel werden bei Eiche ,A*
wie Rosen (<3 c¢m Astsiegel-
hohe) betrachtet, also ein Na-
gel pro 1 m ist zuldssig.
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Anlage lll-f Qualitdtssortierung von Stammbholz: Buche

Qualitatsklassen

Merkmale
A B
Juliissi zuldssig, wenn Rundnarbe
iiberwallt wenn Rundnargi)e <1 <1:2und
o Rundnarbenhohe <10 cm
Aste esund? unzulissi 2pro4m
8 g <10% des Mittendurchmessers
faul unzuldssi 1pro4m
g <10% des Mittendurchmessers
<6 bis 4. Stkl.
Drehwuchs [cm/m] <2 <7 ab 5. Stkl.
einfache Krimmung [cm/m] <2 <3
einfacher Kernriss unzulassig? zuldssig

zuldssig, wenn Lange

durchgehender einfacher Kernriss unzuldssig <Mittendurchmesser
Sternriss unzuldssig <2/3 des Durchmessers
InsektenfraBgénge (im Holz) unzuldssig unzuldssig
WeiBfaule [% des Durchmessers] unzuldssig unzuldssig

<33; wenn »>33<60

Rotkern? [% des Durchmessers]

<15; wenn»15
Bezeichnung als ,,A-Rot“

Bezeichnung als ,,B-Rot1“¥
wenn 260 Bezeichnung
als ,,B-Rot2

Spritzkern [% des Durchmessers]

unzuldssig

<15

Schlag-/Fallungsschaden

zuldssig, wenn frisch

zuldssig, wenn offen

Rindenschaden/-merkmale

z.B. T-Flecken (z. B. Schleimfluss und andere
Nekrosen, Mondkrater), Sonnenbrand,
Wimmerwuchs, Hohlkehlen, Rindeneinschliisse

unzuldssig

zuldssigin begrenztem” Umfang

a Fur die Merkmale in Klasse D gilt, dass »40 % der Holzvolumens verwendbar sein muss.
b) ,Normal*bzw. ,begrenzt“ bezieht sich auf die allgemeine Definition der Qualititsklasse.

¢) Klebdste sind den gesunden Asten zuzuordnen.
d) Sofern nicht anders vertraglich vereinbart.

e) Ein durchgehender, auf der Mantelfliche sichtbarer Sternriss ist zuldssig bis zu einer Liange des doppelten

Mittendurchmessers, maximal 1 m.

f) Dazu zdhlen auch ,Redspots®; bei einer Haufung ist eine einzelvertragliche Regelung zu empfehlen.

g) In der Qualittsklasse ,B-Rot1“ sind auch Spritzkerne bis <40 % des Durchmessers zuldssig.

Weitere Merkmale, wie z. B. Verfdrbungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Buchenkomplexkrankheit,

miissen einzelvertraglich geregelt werden.
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C DY
zuldssigin sulissi
normalem?Umfang g
zuldssigin Julissi
normalem ¥ Umfang g
2prodm zuldssi
<20% des Mittendurchmessers, max. 12 cm g
zuldssig zuldssig
<4 bis 4. Stkl Julissi
<6ab 5. Stkl &
zuldssig zuldssig
zuldssig, wenn Lange
<doppelter Mittendurchmesser, zuldssig
max. 1 m
zuldssig? zuldssig
unzuldssig zuldssig
<25 im Zentrum <50
<60 des zuldssi
Durchmessers ¢ 8
<40 zuldssig
zuldssig, wenn glatt iberwallt zuldssig
ALET zuldssig

in normalem? Umfang

Ergdnzende
Kommentierung

zu Anlage Ill-f:

Aste, iiberwallt

Uberwallte Aste sind an der
Rindenoberflache in Form von
Rundnarben deutlich sicht-
bar. Aufgrund der Dimension
der Rundnarben (Hohe und
Breite) konnen Riickschliis-
se auf den Durchmesser
des uUberwallten Astes, auf
die Hohe der Uberwallung
und somit auf das zu erwar-
tende astfreie Holzvolumen
gezogen werden. Der eben-
falls ander Rindenoberfldache
sichtbare Chinesenbart ist
nach RVR kein sortierrelevan-
tes Qualitatsmerkmal.
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Anlage IV Qualitdtssortierung von Industrieholz

Generell ist Industrieholz stammbiindig zu
entasten und an beiden Stammenden ein
moglichst rechtwinkliger Trennschnitt anzu-
bringen.

Die Ansprache der Qualitatsklassen fur
Industrieholz erfolgt summarisch, d.h. fir
ganze Bezugseinheiten (Polter). Fir jede

Einheit ist die durchschnittliche Qualitats-
klasse anzugeben. Bei uneinheitlicher Qua-
litatsverteilung besteht die Moglichkeit,
Mischqualitdten auszuweisen (z.B. NF, FK).

Die jeweiligen Holzartengruppenanteile der
Bezugseinheit sind einzuschatzen.

QUALITATSSORTIERUNG VON INDUSTRIEHOLZ

&l;aslsi?ts' Kurzbeschreibung Merkmale der Qualitatsklasse

N normales Holz gesund, nicht grobastig, keine starke Kriimmung ¢
P fehlerhaftes Holz leicht anbriichig, grobastig, krumm

K krankes Holz stark anbriichig, jedoch gewerblich verwendbar

a) BeiIndustrieholz, das fir die Verarbeitung als Schleifholz vorgesehen ist, sind zusdtzlich folgende Qualitidtsmerkmale

einzuhalten: frisch, keine Verfarbungen (Bléue).
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Anlage V Sortierung von Energieholz

Nachfolgende Angaben basieren auf den
Standards des Planungshandbuchs der
Arbeitsgemeinschaft Qualitdtsmanagement
(QM) Holzheizwerke. Sie sind als Orientie-
rungshilfen fir die Klassifikation von Ener-
gieholz ab Wald zu verstehen.

Allgemeine Qualitdtsanforderungen
Energieholz enthalt gesundes beil- und na-
gelfestes Holz (mit oder ohne Rinde), auch
unterhalb der Derbholzgrenze von 7cm
Durchmesser. Geringe Faulflecken und Rot-
faule beim Nadelholz und leichte Erstickun-
gen/Verstockungen beim Laubholz werden
toleriert. Eintrdge von Verschmutzungen und
Fremdmaterial sind zu vermeiden. Energie-
holz mit erheblichen Anteilen von faulem,
briichigem, zersplittertem und ersticktem/
verstocktem Holz ist als Sondersortimente
auszuweisen.
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SPEZIFIZIERTE ANGABEN ZU WALDHACKSCHNITZELN?

Klassifizierung
nach Holzarten

Marktbezeichnung Kurzform Holzarten

Weichholz ? oder Nennung der , | Nadelholz und Kirsche,
Holzart (Darrdichte <550 kg/m?) WH nach ELDAT Erle, Linde

Hartholz oder Nennung der , | Laubholz auBerKirsche,
Holzart (Darrdichte 550 kg/m°) HH nach ELDAT Erle, Linde

Spezifikationen zur PartikelgroBenverteilung, dem Fein- und Grobgutanteil, der maximalen
Lange, dem maximalen Querschnitt und dem Wassergehalt 4 kénnen der DINEN ISO 172251
bzw. -4 entnommen werden.

SPEZIFIZIERTE ANGABEN ZU SCHEITHOLZ*

Klassifizierung
nach Holzarten

Marktbezeichnung Kurzform Holzarten
Weichholz ? oder ]
Nennung der Holzart WH nach ELDAT Elaldell-l?o(ljz und Kirsche,
(Darrdichte <550 kg/m’) rle, Linde

Hartholz oder ’
Nennung der Holzart HH nach ELDAT * Iéalubtlj.ol(zj auBer Kirsche,
(Darrdichte »550 kg/m?) rle, Linde

Spezifikationen zur StiickgroRe getrennt nach Lange und Durchmesser sowie dem Wasser-
gehalt “ konnen der DIN EN ISO 17225-1 bzw. -5 entnommen werden

1 Die Aufbereitung von Hackschnitzeln kann durch schneidende oder brechende Verfahren erfolgen. Das bei Waldholz iibliche
Verfahren ist das Schneiden mit scharfen Werkzeugen (Trommel- oder Scheibenhacker). Hackschnitzel aus der Land-
schaftspflege (Kurzform: LH) und von schwachen Durchforstungsresthélzern (Kurzform: DH) mit erhéhten Nadelanteilen
sind als eigene Sortimente auszuweisen.

2 Pappeln und Weiden (Kurzform: PW) fallen in eine gesonderte Klasse.
3 ELDAT-Kurzformen zu den Holzarten siehe Anlage II.
4 Der Wasseranteil im Holz wird als Wassergehalt ,w“ angegeben. Die Bezugsbasis ist hier die Masse des Holzes im
Lieferzustand. Wassergehalt und Holzfeuchtigkeit ,u” (Bezugsbasis ist hier die Holzmasse im Darrzustand) stehen
in folgender Relation zueinander:
w o 5 10 | 15 20 | 25 [ 30 |35 |40 |45 50 55 60
In7%
u 5 11 | 18 25 [ 33 [43 |54 |67 [82 | 100 | 122 | 150

5 Brennholzstiicke bis zu 1 m Lédnge in runder oder gespaltener Form.
6 Volumenanteil gespaltener Holzstticke iiber 85 %.



Anlage VI Messverfahren fiir Rohholz

Anlage VI-a Werksvermessung von
Stammbholz

Die einzelstammweise Vermessung mit elek-
tronischen Rundholzvermessungsanlagen im
Werk erfolgt nach den Vorgaben der ,Rah-
menvereinbarung flr die Werksvermessung
von Stammholz des Deutschen Forstwirt-
schaftsrates e. V. und der Sageindustrie®. Der
jeweils aktuelle Stand kann unter der Internet-
adresse www.werksvermessung.org einge-
sehen werden.

Anlage VI-b Manuelle Einzelstamm-
Vermessung von Rundholz

ZielgroRe ist das Festgehaltsvolumen (V) in
Festmeter ohne Rinde.

Es wird aus der einzelstammweise ermittel-
ten Lange ,L“ (erfasst in MaReinheit Meter,
ohne UbermaR = Bestelllinge) und dem
Mittendurchmesser ohne Rinde ,,d*“ (erfasst
in Zentimeter) als Festmeter ohne Rinde
berechnet. m ist dabei auf mindestens vier
Nachkommastellen mathematisch gerun-
det anzugeben. Die Berechnung des Fest-
gehaltsvolumens erfolgt bei der manuellen
Einzelstamm-Vermessung (auch bei sek-
tionsweiser Vermessung) mit der Mittenfla-
chenformel (Hubersche Formel) nach:

V=(n/4)-d>L-10™*

Das Ergebnis ist mathematisch mindes-
tens auf zwei Dezimalstellen zu runden.
Das so berechnete Festgehaltsvolumen
wird einem Kubikmeter (1 m3) Holz gleich-
gesetzt.

Ermittlung des Festgehaltsvolumens:

e Bei der Ldngenmessung von Stammholz
ist ein Langentbermaf} von 1 % der Be-
stelllange zu geben, das auf ganze Zen-
timeter aufgerundet wird — mindestens
jedoch 10 cm. Eine Riickstufung auf die
nadchst niedrigere Bestellldnge bzw. Sorte
erfolgt erst bei Unterschreitung des Uber-
mafdes von 1 % der Lange.
Praxiskonforme Regelungen sind einzel-
vertraglich zu vereinbaren. Das Léngen-

45


http://www.werksvermessung.org

tibermaf bleibt bei der Berechnung des

Volumens unberiicksichtigt.

Die Ldngenmessung beginnt bei Stdmmen

mit Fallkerb in der Mitte des Fallkerbs.

Der Mittendurchmesser (d) ist in der

Stammmitte zu messen. Die Stammmitte

wird ohne Beriicksichtigung des Langen-

ibermafes hergeleitet.

Das Festgehaltsvolumen unregelmafig

geformter oder in der Qualitat sehr unter-

schiedlicher Stamme ist bei Klammer-
stamm-Aushaltung abschnittsweise zu
ermitteln.

Die Messung des Mittendurchmessers ist

differenziert nach der Mittenstarke vorzu-

nehmen:

— bis 19 cm Mittendurchmesser ohne
Rinde durch einmaliges waagerech-
tes Kluppen, entsprechend der Lage
des Stammes im Wald;

— ab 20 c¢cm Mittendurchmesser ohne
Rinde durch zwei zueinander senk-
recht stehende Messungen, mog-
lichst des kleinsten und des groften
Durchmessers

Féllt die Messstelle auf einen Astquirl
oder ein sonst unregelméafiiges Stamm-
teil, so wird der Durchmesser aus dem
arithmetischen Mittel der Messungen, in
jeweils gleicher Entfernung oberhalb und
unterhalb der Messstelle, ermittelt.

Beim Messen des Durchmessers und bei

der Berechnung des Mittels wird nach

unten auf ganze Zentimeter abgerundet.

Bei der Ermittlung des Durchmessers

von unentrindeten Stdammen sind baum-

artenspezifische Rindenabzlige vorzu-
nehmen (siehe Anlage VII). Dabei sind
die ortlichen und betrieblichen Gegeben-
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heiten in angemessener Weise zu be-
riicksichtigen. Die Rindenabzlige sind zu
dokumentieren.

Das derart ermittelte Festgehaltsvolumen
kann bedingt durch Rundungen, Langen-
tibermaB, Rindenabzug oder Quellen und
Schwinden vom tatsachlichen Holzvolu-
men abweichen.

Ergdnzende Kommentierung

zu Anlage VI-b:

Manuelle Einzelstammvermessung
von Rundholz

Die RVR enthdlt keine Regelungen in
Bezug auf die Langenstufe bei der Aus-
haltung der Bestelllangen. Praxiskon-
forme Regelungen sind vertraglich zu
vereinbaren, z.B. 10 cm-, 50 cm- oder
100 cm-Stufen.



Anlage VI-c atro-Gewichtsver-
messung von Industrie- und
Energieholz

Die ZielgroBe der Gewichtsvermessung von
Industrie- und Energieholz ist das Gewichts-
maf in atro-Tonne (t atro m.R.). Die mess-
technische Erfassung findet im Werk statt.
Die atro-Gewichtsvermessung gilt fiir Indus-
trie- und Energieholz in Form von Rundholz
und Waldhackschnitzel. Voraussetzung fiir
die erforderliche Genauigkeit und Vergleich-
barkeit der atro-Gewichtsvermessung ist die
Einhaltung bestimmter Standards. Mit der
Vermessung ist daher ausschlieflich ge-
schultes und zuverlassiges Personal zu be-
auftragen. Die Kontrollmoglichkeit durch den
Lieferanten oder seinen Beauftragten muss
jederzeit gewahrleistet sein.

Fir die atro-Gewichtsvermessung sind fol-
gende Verfahrensschritte und Mindeststan-
dards mafgebend.

Ermittlung des Frischgewichts der Ladung

bei der Anlieferung:

e Es darf nur Uber geeichte Waagen ver-
messen werden.

e Unmittelbar nach Eingang im Werk muss
von jeder lLadung das Nettogewicht
(Wiege-Genauigkeit 20 kg, Wiegebereich
50 t) ermittelt werden.

e Reicht die Lange der Waageplattform
fur die zu verwiegende Transporteinheit
nicht aus, konnen die Vertragspartner
nach Anhorung des zustandigen Eicham-
tes Achsdruckverwiegung vereinbaren.

e Enthalt die Ladung Holz aus verschiede-
nen Abrechnungseinheiten, so sind die
Teilladungen getrennt zu verwiegen.

 Das Ergebnis der Wagung ist durch einen
Wiegeschein zu dokumentieren. Dieser
stellt den eindeutigen Bezug zur Herkunft
der Holzladung nach Abrechnungsein-
heit, Lieferant und Waldbesitzer sicher.
Der Wiegeschein oder inhaltsgleiche
andere Dokumente sind so schnell wie
moglich, jedoch spéatestens nach 14 Ta-
gen dem Waldbesitzer oder beauftragten
Dienstleister zu Ubermitteln.

e Falls die Rickverwiegung des leeren
Transportfahrzeugs aus organisatori-
schen Griinden (z.B. bei Bahnwaggons)
nicht moglich ist, kann alternativ die
aktuelle amtliche Gewichtsangabe des
Transportfahrzeugs verwendet werden.

Gewinnung und Behandlung einer Sammel-

probe zur Trockengehaltsbestimmung:

* Die Probennahme erfolgt zum Zeitpunkt
der Ermittlung des Frischgewichts der La-
dung durch unmittelbare Entnahme bzw.
Erzeugung von Spaneproben aus dem
gelieferten Material. Die Proben sind vor
Witterungseinflissen zu schitzen. Die
Proben missen die gesamte Holzladung
reprasentieren.

e Bei Rundholz sind die Kriterien einer re-
prasentativen Spanprobe dann erfillt,
wenn auf einer Ladungsseite in einer
diagonalen Linie von oben nach unten an
mindestens 10 verschiedenen Stamm-
stiicken Probenmaterial gewonnen wird.
Dabei ist die gesamte Stammlange zu
erfassen, unter Aussparung der beider-
seitigen Enden (Abstand bei Langholz
mindestens 50 c¢m, bei Kurzholz 25 cm).
Die Probennahme muss so erfolgen, dass
auch der Stammquerschnitt reprasentiert
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wird. Dies wird gewahrleistet durch Ein-
stiche mit der Kettenfrase bis zur Mark-
rohre bzw. durch halbe oder ganze Trenn-
schnitte mit der Kettensdge, wobei fiir
eine laufende Unterhaltung und Pflege,
insbesondere der gleichmafigen Schar-
fung der Fras- bzw. Sagekette, zu sorgen
ist.

Die gewonnene Sammelprobe ist eindeu-
tig und unverwechselbar zu kennzeich-
nen. Die Trockengehaltsbestimmung
soll unmittelbar nach der Probennahme
erfolgen. Ist dies in Ausnahmeféllen aus
organisatorischen Griinden nicht mog-
lich, sind die Proben in luftdicht ver-
schlossenen Behéltern so zu verwahren,
dass eine Anderung des Trockengehalts
bis zur Trockengehaltsbestimmung aus-
geschlossen ist.

Ermittlung des Trockengehalts anhand
der Sammelprobe:

Der Trockengehalt wird, unter Verwen-
dung eines Trockenschranks (alternativ
eines schnell trocknenden HeiBluftofens),
nach der Darr-Methode (DIN 52 183) be-
stimmt.

Die Sammelprobe einer jeden Lieferung
ist vor der Messung in einem geeigneten
Behlter gut zu durchmischen.

Aus der gemischten Sammelprobe sind
mindestens 100g (Wiegegenauigkeit
der geeichten Prazisionswaage 0,1g) in
einen geeigneten Trocknungsbehalter
einzuwiegen. Anschliefend wird bis zur
Massenkonstanz getrocknet und danach
zurlickgewogen.

Der Trockengehalt (T) errechnet sich aus
dem atro-Gewicht der Probe in Gramm
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(g,) und der Einwaage der frischen Probe
in Gramm (g,) nach der Formel:

T=8,/8.-100

T wird in Prozent auf zwei Nachkomma-
stellen gerundet angegeben.

Ermittlung des atro-Gewichts der Holzladung:
» Das atro-Gewicht (Go) errechnet sich aus

dem Frischgewicht der Holzladung (G,) und
dem Trockengehalt (T) nach der Formel:

Go=G,T/100

Die Mafeinheit ist die auf drei Dezimal-
stellen mathematisch gerundete atro-
Tonne. Detailliertere Regelungen zur
atro-Gewichtsvermessung enthalten die
technischen Spezifikationen zu den euro-
paischen Normen CEN / TS 14774 und
14778 bis 14780 (2005).



Anlage VI-d: Fotooptische Ver-
messung von Rundholz im Raummaf
Die Zielgrofle der Vermessung von Holz-
poltern mittels fotooptischer Messgerdte
ist das Raumvolumen in Raummetern mit
Rinde (Rm m.R.). Nachfolgend beschrie-
benes Verfahren dient der Vermessung
aller Rohholzsortimente? in Einheitslangen
(Kurzholz). Aus den GroBen Polterfrontfla-
che, Polterriickflache sowie der Poltertiefe
wird ein Poltervolumen ermittelt.

Das Raumibermaf bei Industrie- und Ener-
gieholz betragt fiir vorschriftsmafig gesetz-
te Polter 4 %.

In Abhéangigkeit von Holzart und Sorti-
mentsldnge werden bei Industrie- und
Energieholz zusatzliche Abzugswerte bis
zu 5,5 % empfohlen. Die sich daraus erge-
bende Bandbreite der empfohlenen Reduk-
tionsfaktoren sind nachfolgender Tabelle zu
entnehmen.

Sortimentsldnge

2m 3m
Fi, Dgl 0,96-0,94 0,94-0,92
Ki, Ld, Bu 0,94-0,925 0,92-0,905

Bei Industrie- und Energieholz mit gréferer
Bestelllinge sind die Reduktionsfaktoren
einzelvertraglich zu regeln.

1 Ausgenommen Laubindustrieholz.

Bei Stammholz-Abschnitten und Sonder-
sortimenten (z.B. Palettenholz) sind Raum-
tbermafe moglich und einzelvertraglich zu
regeln. Die Langenzugabe fiir Stammholz
gemafB Rahmenvereinbarung fir die Werks-
vermessung (RVWV) und flr Palettenholz
gemaf Anlage VI-b bleibt davon unbertihrt.

Begriffsbestimmungen

Fotooptische Messgerate zur
Flachenbestimmung an Holzpoltern:
Messgerate, mit denen die Flache der Stimn-
flache eines Holzpolters indirekt aus einem
Abbild dieser Stirnflache bestimmt wird.

Polygonzug zur Flachenmessung:

Den fotooptischen Messsystemen zur Fla-
chenmessung an Holzpoltern ist gemein,
dass ein geschlossener Polygonzug um die
zu messenden Polterstirflachen ermittelt
wird. Dieser durch die Messsysteme auto-
matisch erstellte Polygonzug kann zur Ver-
besserung der Ergebnisse durch den Nutzer
manuell angepasst werden.

Anwendungsvoraussetzungen des
Verfahrens

Zugelassene Messsysteme:

Es dirfen ausschlieSlich konformitatsbe-
wertete/geeichte Messsysteme zur Anwen-
dung kommen.

Beachtung einschlagiger Informationen:

Die Betriebsanleitungen der Hersteller zur
Verwendung der Messsysteme sind zu be-
riicksichtigen.
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Dokumentation des Messergebnisses:

Zur Dokumentation der Ubereinstimmung
des Polygons mit der zu messenden Polter-
stirnflache, muss ein Abbild des Vermes-
sungsobjekts mit der visuellen Markierung
(Polygon) als zwingender Bestandteil der An-
zeige, des zu speichernden Datensatzes und
des Beleges fiir die Beteiligten im Geschafts-
prozess vorliegen.

Erfassung des Unterlagenvolumens:
Gutachterliche Einschatzung des Unterla-
genvolumens in Rm m.R.

Mindestanforderungen an Polter:

e Polterung nach Holzartengruppen ge-
trennt

¢ anzustrebende Mindestpoltergréfie 20 Rm
m.R?

 Zopfdurchmesser mindestens 7 cm m.R.

¢ einheitliche Bestelllange

* Holz dicht gesetzt

e moglichst ohne Eintrag von Fremdmaterial
(z.B. Aste und Reisig) bei stammbiindiger
Entastung

e Ausformung der Polterfront- und Riicksei-
te grob als gleichschenkelige Trapezform

e moglichst einheitliche Hohe und Breite
der Poltervorder- und Polterriickseite

e freier Zugang zur Poltervorderseite und
Rickseite

e freie Sicht auf die Vorderseite und die ge-
samte Auenkontur des Holzpolters. Ver-
deckung betrifft insbesondere die untere
Stammlage, daher Polterung beidseitig
auf Unterlagen am LKW-befahrbaren Weg.

* biindige Polterung (Abweichung der Stirn-
flachen von der mittleren Ebene nicht tiber
10 cm), so dass sich eine glatte, etwa lot-
rechte Frontflache ergibt, die geradlinig
ohne Kurven und Krimmungen verlauft
(maximale Krimmung der Polterfront von
0,1 m/Ifm). Die Baumstamme sind parallel
zueinander aufzustapeln.

« keine weiteren Holzpolter im Sichtbereich
im Hintergrund

e nebeneinander gelagerte Polter miissen
klar voneinander trennbar sein

Polygonzug:

o Ziel ist es, eine moglichst groRe Uberein-
stimmung des Polygons mit der zu mes-
senden Flache zu erhalten.

e Eine angemessene Anpassung des Poly-
gons an das Abbild einer Polterstirnfla-
chenkontur wird neben der Polygonzug-
optimierung im Falle der Verwendung
eines Stiitzpunktsystems bei mindestens
10 Stltzpunkten oder mindestens zwei
Stitzpunkten je Meter Polterbreite unter-
stellt. Der Indikatorwert ,Stlitzpunktan-
zahl/Meter* (STP/Meter) muss fur jede
Messung ausgewiesen werden.

e Die manuelle Anpassung der visuellen
Markierung des Abbildes des Messob-
jektes muss im Sinne einer Optimierung
des Messergebnisses erfolgen, so dass
das Abbild der Polterstirnfliche — im
Speziellen der Mantelaufienflache — an-
gemessen definiert wird. Nachfolgende
Abbildung verdeutlicht die Art der Opti-
mierung.

2 Eichrechtliche, ggf. herstellerabhdngige Regelungen bleiben davon unberiihrt.

50



Unzureichende Anpassung der visuellen Markierung (rot) an die Polterstirnflache:

© DFWR, DHWR

—
©
Ermittlung der Gréf3en zur Berechnung Ermittlung des Poltervolumens
des Poltervolumens ¢ Das Poltervolumen errechnet sich aus der
Ermittlung der Poltertiefe: Multiplikation der abrechnungsrelevanten
Die Poltertiefe entspricht der Bestelllange. Polterstirnflache und der Poltertiefe sowie
durch Addition des zum Polter gehoren-
Ermittlung der abrechnungsrelevanten den Unterlagenvolumens (in Rm m.R.).

Polterstirnflache:

e Die Polterfrontflache und die Polterriick-
flache sind fotooptisch zu vermessen.

e Sollten die ortlichen Verhaltnisse eine
fotooptische Vermessung der Polterriick-
flache nicht gestatten, ist das Sektions-
raummaRverfahren fir die Riickseite (sie-
he Anlage VI-e) anzuwenden.

e Berechnung der abrechnungsrelevanten
Polterstimnflache als arithmetisches Mittel
aus Polterfrontflache und Polterriickflache.
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Anlage Vl-e Sektionsraummaf fiir
Industrie- und Energieholz

Die ZielgroBe fiir das Sektionsraummaf von
Industrie- und Energieholz ist das Raumvolu-
men in Raummeter mit Rinde. Nachfolgend
beschriebenes Verfahren dient der Vermes-
sung von Industrie- und Energieholz in Ein-
heitslangen (im Regelfall als Kurzholz von
1 bis 3 m Lange, flr grofRere Langen liegen
keine gesicherten Erfahrungswerte vor). Die
Aufnahmeeinheit ist das Polter. Die Vermes-
sung der Polterriickseite wird durchgefiihrt.
Aus den Messgrofien Lange, Hohe und Tiefe
des Polters, reduziert um das Raumiiberma#,
wird das Raummaf in Rm m.R. ermittelt.

Das Raumibermafs betragt fur vorschrifts-
maBig gesetzte Polter 4 %.

In Abhéngigkeit von Holzart und Sortiments-
ldnge werden zusatzliche Abzugswerte bis
zu 5,5 % empfohlen.

Die sich daraus ergebende Bandbreite der
empfohlenen Reduktionsfaktoren sind nach-
folgender Tabelle zu entnehmen:

Sortimentsldnge

2m 3m
Fi, Dgl 0,96-0,94 0,94-0,92
Ki, La, Bu 0,94-0,925 0,92-0,905

Bei Industrie- und Energieholz mit groRerer
Bestelllange sind die Reduktionsfaktoren
einzelvertraglich zu regeln. Bei Sondersor-
timenten (z.B. Palettenholz) sind Raum-
tibermafie moglich und einzelvertraglich zu
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regeln. Die Langenzugabe fir Palettenholz
gemaf3 Anlage VI-b bleibt davon unberihrt.

Mindestanforderung an die vorschriftsmafi-

ge Polterung:

* Anzustrebende Mindestpoltergrofie 20 Rm
m.R.

* nureine Bestellldnge pro Los

* Polterung nach Holzartengruppen getrennt

 Polterung beidseitig auf Unterlagen am
LKW-befahrbaren Weg

* freier Zugang zur Poltervorder- und Polter-
rickseite

« Polter moglichst ohne Eintrag von Asten
oder Fremdmaterial

* Holz dicht gesetzt Biindige Polterung (Ab-
weichung der Stirnflachen von der mittle-
ren Ebene nicht tber 10 cm)

e moglichst einheitliche Polterhohe

e gutachtliche Einschatzung des Unterla-
genvolumens in Rm m.R.

Ermittlung der Poltertiefe:
* Die Poltertiefe (T) entspricht der Bestell-
lange

Ermittlung der Polterlange und der

Sektionen:

* Die Poltergesamtlange (Lag) ist an der Ba-
sis des Polters zu messen.

* Das Polter ist in gleichlange Sektionen
einzuteilen. Die Einteilung in Sektionen
muss an der Poltervorder- und Polter-
rickseite von der gleichen Seite ausge-
hen.

 Die Sektionslange (Ls) des Polterteils A
ist in Abhangigkeit von der Poltergesamt-
ldnge entsprechend der nachfolgenden
Tabelle zu wahlen:



Poltergesamtldnge | Sektionsldange

(7)) (Ls)

bis 10 m 1m

tiber 10 bis 20 m 2m
tiber 20 bis 40 m 4m
tiber 40 bis 60 m 6m
tiber 60 bis 80 m 8m
tiber 80 bis 100 m 10m

Die jeweiligen Sektionsmitten (Ls/,) des Pol-
terteils A sind als FuSpunkte flr die spatere
Sektionshéhenmessung (Ha) zu markieren.
Am Ende des Polters ergibt sich in der Regel
eine unvollstandige Sektion B mit der Lange
Ls. Auch deren Mitte (Lg/,) ist als FuBpunkt
fur die spatere Messung der Hoéhe (Hg) zu
markieren. Die Grenze (xxx) zwischen Polter-
teil A und Polterteil B ist ebenfalls zu kenn-
zeichnen.

Ermittlung der Sektionshohen:

Die Sektionshohen (H,) des Polterteils A sind
Zentimeter genau in einer Senkrechten (ber
der jeweils markierten Sektionsmitte (Ls/,)
zu messen. Dazu ist die Messlatte direkt am
FuBpunkt (@am Holz und nicht am Boden!) an-

zuhalten. Der Ablesepunkt fiir die Hohenmes-
sung befindet sich genau dort, wo die Senk-
rechte die Stirnflache des Polters verlasst.

Das Poltervolumen errechnet sich aus der
Summe der Polterteile A und B und den zum
Los gehdrenden Unterlagen. Das Ergebnis ist
auf zwei Dezimalstellen zu runden.

Ergdnzende Kommentierung

zu Anlage Vl-e: Sektionsraummaf

fiir Industrie und Energieholz

Die Einhaltung der Mindestanforderungen
an die vorschriftsmaBige Polterung sowie
die korrekte Umsetzung des beschriebe-
nen Vorgehens zur Ermittlung aller Mess-
groBen (Polterlangen und Polterhchen)
sind grundlegende Voraussetzung, um
genaue Sektionsraummafie zu erhalten.
Werden einzelne dieser Vorgaben nicht
erfllt, so kann die Genauigkeit des Sek-
tionsraummafies erheblich  reduziert
werden. Das SektionsraummaRverfahren
wurde fir Nadelholzarten entwickelt. Die
RVR sieht eine analoge Anwendung bei
Buche vor. Spezielle Untersuchungen
hierzu liegen bisher nicht vor.

T = Poltertiefe (= Bestelllange) Lag
Lae = Poltergesamtlange
Ls = Sektionslange

L, =Llange Polterteil A (volistandige Sektionen) E}*'
Lg =Llange Polterteil B (unvollstandige Sektion)
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Anlage VI-f Konventionelles
Schichtraummaf3

Flr Schichtholz in 1 m oder 2 m-Einheits-
lange ist die Zielgréfle das Raumvolumen
in Raummeter mit Rinde. Es wird aus den
AuBenabmessungen des von Hand, gleich-
mafBig und dicht aufgesetzten Polters mit
senkrecht verlaufenden Seiten, abzlglich
eines pauschalen Volumenibermafes von
4% (Reduktionsfaktor 0,96; entspricht ab-
gerundet 1/1,04), berechnet. Das Raummaf
ist nach folgender Formel herzuleiten:

V=(H-L-T)-0,96

Dabei geht die Polterh6he (H), gemessen als
mittlerer Abstand zwischen Ober- und Unter-
kante des Schichtholzpolters, und die Polter-
lange (L), gemessen an der Basis des Pol-
ters, jeweils in Meter auf zwei Dezimalstellen
abgerundet in die Formel ein. Die Poltertiefe
(T) geht mit dem Faktor eins oder zwei
(einem bzw. zwei Meter) ein. Das Ergebnis
ist mathematisch auf zwei Dezimalstellen zu
runden.
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Anlage VI-g Transportbehdlter-
fullung (Waldhackschnitzel)

Die ZielgroRe flr die Transportbehdlter-
fillung ist das Schittraummaf’ in Schiitt-
raummeter mit Rinde. Die hergeleiteten
Volumina bzw. die Berechnungsgrundlagen
beziehen sich auf das vor dem Transport
im Wald erhobene Maf3. Das Ergebnis ist
mathematisch auf zwei Dezimalstellen zu
runden.

Das Schiittraummaf3 ist wie folgt herzuleiten:
Die Inhaltsangaben werden entsprechend
der Fillstandshohe eines genormten Trans-
portbehalters tbernommen oder es erfolgt
eine Berechnung des Schittraumvolumens
mittels einer individuellen Volumenherlei-
tung nach dem konkreten Befiillungszustand
des Transportbehlters.



Anlage VI-h Vermessung nach
Stichprobenverfahren
Stirnflachenverfahren

Die Zielgrofe fiir das Stirnflachenverfahren
ist der Festmeter ohne Rinde. Gesicherte
Ergebnisse liefert das Stirnflachenverfahren
nur fir Nadelholzsortimente mit mittleren
Durchmessern von bis zu ca. 30cm (z.B.
Profilspaner-Holz).

Das Stimflachenverfahren dient als Stichpro-
benverfahren der Vermessung gepolterter
Einheitslangen von bis zu sechs Metern. Die
Aufnahmeeinheit ist das Verkaufslos, welches
sich aus mehreren Poltern zusammensetzen
kann.

Die mittleren Stirnflachendurchmesser des
Verkaufsloses werden anhand einer syste-
matischen Linienstichprobe reprasentativ er-
mittelt.

Der mittlere Mittendurchmesser des Lo-
ses wird (iber die an der Poltervorder- und
Polterriickseite  erfassten  Stirnflachen-
durchmesser hergeleitet. Der Volumen-
mittelstamm des Loses wird anhand des
mittleren Mittendurchmessers und der Be-
stelllange berechnet. Das Gesamtvolumen
des Loses errechnet sich aus dem Volumen-
mittelstamm, multipliziert mit der Gesamt-
stiickzahl. Die Stdrkeklassenverteilung des
Loses ergibt sich aus der Starkeklassenver-
teilung der Stichprobe.

Verfahrensvoraussetzungen:

e Mindestlosgrofie 60 Fm o.R.

« eine einheitliche Bestellldnge pro Los

e derAnteil deutlich erkennbarer Erdstamm-

stlicke darf nicht tiber 50 % liegen

« die Polterung muss beidseitig auf Unter-
lagen an LKW-befahrbarem Weg erfolgen

« freier Zugang zur Poltervorder- und Polter-
rickseite

¢ biindige Polterung (Abweichung der Stirn-
flachen von der mittleren Ebene nicht iber
10 cm)

* maximale Polterhéhe 2,5 m

FESTLEGUNG DES STICHPROBENUMFANGS:

Geschatzte Losgrofie | Abstand der Markie-
(Fmo.R.) rungslinien (m)
60 bis 120 0,5
121 bis 300 1,0
grofer 300 2,0

Auf der Vorder- und Riickseite jedes Polters
werden in regelmafBigen Abstanden senk-
rechte Markierungslinien angebracht. Der
Abstand der Markierungslinien ergibt sich
aus der geschatzten Groe der gesamten
Aufnahmeeinheit. In Zweifelsfallen ist der je-
weils geringere Abstand zu wahlen.

Erfassung der Stimfldchen-Stichprobe:

An der Poltervorder- und Polterriickseite
sind an allen von den Markierungslinien
beriihrten Abschnitten die Stirnflachen-
durchmesser ohne Rinde zu ermitteln. Dabei
durfen die Stirnflachen deutlich erkennbarer
Erdstammenden nicht gemessen werden.
Bis zur Reichhohe erfolgt eine einheitlich
waagerechte, dariiber eine einheitlich senk-
rechte Durchmessermessung. Auch bei
Durchmessern ab 20 cm o.R. werden keine
zwei zueinander senkrecht stehenden Mes-
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Markierungslinien

nicht messen
(von der Mar-
kierungslinie

nicht beriihrt)

nicht messen
(deutlich erkenn-
bare Erdstamm-
stiicke)

messen

Fa

//-\://:\'r-'

NS/ = NT 7= N7 /=X "

sungen vorgenommen. Die gemessenen
Stirnflachendurchmesser sind forstiiblich auf
ganze Zentimeter abzurunden.

Flr die Berechnung des Volumenmittelstam-
mes wird die Bestelllange verwendet.

Die Stlckzahl jedes Einzelpolters (ein-
schlieBlich der zum Verkaufslos gehorenden
Unterlagen) ist an einer Polterseite zu erhe-
ben und anzuschreiben.

Die Holzarten- und Qualitatsklassenanteile
werden fir das gesamte Los pauschal ein-
geschatzt.

Mittendurchmesser-Stichprobe
Die ZielgroBBe fir die Mittendurchmesser-
Stichprobe ist der Festmeter ohne Rinde.

Das Verfahren dient der Volumenermittlung
bei allen Holzarten in Einheitslangen von
bis zu sechs Metern. Bei Industrie-/Ener-
gieholz lang kann die Mittendurchmesser-
Stichprobe in angepasster Form auch fiir
Zufallslangen angewendet werden. Die Auf-
nahmeeinheit ist das Verkaufslos, welches
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sich aus mehreren Poltern zusammensetzen
kann. Der Durchmesser des Kreisflachen-
mittelstammes des Loses wird anhand einer
reprasentativen Stichprobe hergeleitet. Aus
dem Durchmesser des Kreisflichenmittel-
stammes und der Bestellldnge wird der Vo-
lumenmittelstamm des Loses berechnet. Bei
Zufallsldngen ist anstelle der Bestellldnge
die mittlere Stlicklange des Loses anzuset-
zen, die dazu in reprasentativer Form (ohne
LangentbermaR) herzuleiten ist.

Der Volumenmittelstamm multipliziert mit
der Gesamtstiickzahl ergibt das Gesamt-
volumen des Loses. Die Starkeklassenertei-
lung des Loses wird aus der Starkeklassen-
verteilung der Stichprobe hergeleitet.

Verfahrensvoraussetzungen:

e Mindestgesamtstiickzahl des Loses =
51 Stlick

« erforderlicher Mindeststichprobenumfang
muss gewdhrleistet sein

e eine reprasentative Auswahl der Stich-
probe muss gewahrleistet sein

e zusatzliche Anforderungen fiir Einheits-
ldngen:



— Polterung beidseitig auf Unterlagen
am LKW-befahrbaren Weg

— maximale Polterhohe = 2,5 m

— nur eine Bestelllange pro Los

FESTLEGUNG DES STICHPROBENUMFANGS

geschdtzte
Gesamtstiick-
zahl des Loses

Mindeststichproben-
umfang

25 %, jedoch

bis zu 500 Stilck mindestens 50 Stiick
501 bis 20 %, jedoch

1.500 Stiick mindestens 125 Stiick
mehrals 15 %, jedoch

1.500 Stiick mindestens 300 Stiick

In Abhdngigkeit der jeweiligen Rahmenbe-
dingungen sind drei verschiedene Varianten
zur Erfassung der Mittendurchmesser-Stich-
probe moglich:

Vor der Polterung:

Vermessung von reprdsentativen Teilmen-
gen im Bestand, an der Riickegasse oder
an der Waldstrasse. Die Vorgehensweise zur
reprasentativen Aufnahme ist freigestellt,
allerdings muss eine einmal gewahlte Sys-
tematik dann auch durchgehalten werden.
Raubeigen missen wegen der Gefahr syste-
matischer Verzerrungen komplett aufgenom-
men werden.

Wahrend der Polterung:

Lagenweise Messung (Messung in Schich-
ten) der Mittendurchmesser der Stamme
wéahrend der Polterung. Damit der erforder-
liche Mindeststichprobenumfang erreicht
wird, muss mehrmals wahrend der Polterung

die jeweils oberste Lage des Polters gemes-
sen werden. Dadurch wird einer méglichen
Manipulation des Messergebnisses vorge-
beugt und die zuféllige Uber- oder Unter-
reprasentanz von starken oder schwachen
Stlicken im Poltermantel ausgeschlossen.

Nach der Polterung:

Diese Variante ist nur zuldssig, wenn sicher-
gestellt ist, dass Mindeststichprobenumfang
und Reprasentanz gewdhrleistet ist, z.B. wenn
sich ein Los aus entsprechend vielen Klein-
poltern zusammensetzt. Eine Durchfiihrung
der ,Mantelmessung” am GroRpolter ist nicht
erlaubt.

An den Stichprobenstémmen ist der Mitten-
durchmesser durch einmaliges Kluppen, wie
das Stiick im Wald bzw. auf dem Polter liegt,
zu ermitteln. Der Durchmesser ohne Rinde ist
forstliblich auf ganze Zentimeter abzurunden.
Der Entrindungszustand ist dabei im Maf3 zu
beriicksichtigen. Auch eingeklemmte, schwer
erreichbare Stiicke an der Oberfliche des
Polters sind zur Vermeidung systematischer
Fehler zu messen. Die Stichprobenstamme
sind — unter Beachtung der Unfallverhiitungs-
vorschriften — jeweils an der Stirnflache zu
kennzeichnen.

Die Stiickzahl jedes Einzelpolters (einschlief-
lich der zum Verkaufslos gehérenden Unter-
lagen) ist an einer Polterseite zu erheben und
anzuschreiben.

Die Holzarten- und Qualitatsklassenanteile

werden fir das gesamte Los pauschal einge-
schatzt.
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Anlage VIl Rindenabzugswerte

Bei der manuellen Vermessung von Stamm-
holz in Rinde sind angemessene Rindenabzii-
ge vorzunehmen, die im Regelfall in automati-

sierter Form erfolgen.

Fur die aufgefiihrten Holzarten, deren Rinden-
starken in relativ geringen Grenzen schwanken,
sind nachfolgende, wissenschaftlich herge-

leitete Rindenabziige * zu empfehlen:

Bei allen anderen wirtschaftlich relevan-
ten Holzarten schwanken die ermittelten
Rindenstarken erheblich. In diesen Féllen
empfiehlt es sich, soweit keine Messung an
der entrindeten Messstelle erfolgt, regionale
oder hiebsbezogene Rindenabzugswerte zu
vereinbaren.

Als Orientierungshilfe sind nachfolgende Rin-
denabzugswerte fiir Kiefer und Eiche/Larche

Mittendurch- Rinden- zu verstehen. Diese Werte spiegeln lediglich
Holzart 2 3 . : - .
messer m.R.?(cm) | abzug ’ (cm) einen Durchschnitt der forsttblichen Praxis
bis 26 1 wider. Eine fundierte wissenschaftliche Be-
Fichte 27 bis 50 ) griindung fehlt, daher ist die pauschale An-
wendung nicht zu empfehlen:
ab51 3
bis 22 1 B Mittendurch- Rinden-
23 bis 38 2 messerm.R.?(cm) | abzug? (cm)
Tanne :
39 bis 55 3 bis 20 * 1
L 4 21 bis 36 2
bis 20 1
is 62
21 bis 37 2 Kiefer 37bis6 >
Douglasie 38 bis 53 3 ab 63 4
54 bis 70 4 * gilt generell bei der Messung
ab 71 5 iiber Spiegelrinde
bis 41 1 bis 20 1
Buche
ab 42 2 21 bis 31 2
bis 18 1 i
i) 32 bis 42 3
Eech 19 bis 29 2 Larche
sche i
30 bis 44 3 43 bis 53 4
ab 45 4 ab 54 5

1 Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wiirttemberg (1974-1979): Hefte 61, 68,78, 90, 93.
2 Mittendurchmesser mit Rinde, ermittelt am Hiebsort (vor der Riickung).
3 doppelte Rindenstdrke, mathematisch gerundet auf volle Zentimeter.
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Anlage VIIl Messung der Merkmale

Abnahme des Durchmes-
bei Waldvermessung sers im Verlauf der Langs-
achse des Rundholzes

Differenz der zwei an den unter-
schiedlichen Enden ermittelten
Durchmesser (D1, D2) in Zenti-
meter, geteilt durch den Abstand
in Meter (L) der Messpunkte,
angegeben in cm/m:

Abholzigkeit = (D1 - D2)/L
incm/m

zu beachten:

Der Durchmesser ist mindestens
50 cm von den Stammenden zu
messen, bei Erdstammstiicken

1 mvom starkeren Ende entfernt.

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-
mafBigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

Aste, die an der Mantel-
flache des Rundholzes
sichtbar sind

Nahe der Mantelflache ist der
kleinste Durchmesser (D) des
Astes in Zentimeter zu messen.
Der umgebende Kallus ist nicht zu
beriicksichtigen.

Gesunder Ast: Ast ohne
Anzeichen von Faulnis

Verwachsener Ast: Ast,
der auf der Sichtseite mit
seinem vollen Quer-
schnittsumfang mit dem
umgebenden Holz ver-
wachsen ist

© Staatsbetrieb Sachsenforst
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Nicht verwachsener Ast:
Ast, der an der Sichtseite
von einem schwarzen

Ring umgeben oder nicht
vollstandig mit dem umge-
benden Holz verwachsen
ist; im Regelfall handelt es
sich um einen Totast.

Faulast: Ast mit erkennba-
rer Weichfaule

Aste, die an der Mantelfl3-
che des Rundholzes nicht
unmittelbar sichtbar sind.

Rundnarben (= Astsiegel)
zeigen sich auf der Mantel-
flache von glattrindigen
Baumarten besonders
deutlich. Die Rundnarben-
hohe gibt Hinweise auf den
Durchmesser des tiberwall-
ten Astes. Als Chinesen-
bart wird die Winkelnarbe
(=Rindenquetschfalten) an
glattrindigen Baumarten
bezeichnet (SCHULZ, H.,
1961).

Messung der Hohe (H) und
Breite (B) der Rundnarbe in
Zentimeter, angegeben als Ver-
haltnis von Rundnarben-

hohe zu Rundnarbenbreite
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Durch-
messer
Rose
(D)

Astsiegel-
héhe(d2)

Rosen kommen an grob-
borkigen Baumarten, z.B.
Eichen vor. Sie bilden sich
als mehr oder weniger
runde Rindenstauchung um
das Astsiegel (RICHTER, C.,
2010).

Hinweis: Die Abgrenzung
des eigentlichen Astsie-
gels gegeniiber der Rose
wird mit zunehmender
Uberwallungsdauer un-
scharfer.

Der halbe Wert des Durchmessers
in Stammlangsrichtung der
auBersten vollstandigen konzen-
trischen Rindenquetschfalte der
Rose gemessen in Zentimeter wird
als Astsiegelhohe angenommen.

Négel sind abgestorbene
Wasserreiser mit einer
Astsiegelhohe von weniger
oder gleich 1 cm.

beulenformige Aufwdl-
bung um eine Gruppe von
Wasserreisern

keine Messung, Vorkommen
vermerken
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Beulen

Definition

Messung

Beulen

lokale Anschwellungen
der Mantelflache des
Rundholzes

Hinweis:

Beulen zeigen i.d.R. iiber-

wallte Aste an.

keine Messung, Vorkommen
vermerken

Definition

Messung

Abweichung der Lage der
Markréhre vom geomet-
rischen Mittelpunkt der
Querschnittsflache des
Rundholzes

Hinweis:

Der geometrische Mittel-
punkt ist der Schnitt-
punkt zweier senkrecht
zueinander stehender
Durchmesser, moglichst
des grofiten und kleinsten

Durchmessers der Stirnfla-

che (D1 und D2).

An der Stirnflache ist der Abstand
(A) der Markrohre vom geometri-
schen Mittelpunkt der Stirnflache
in Zentimeter zu ermitteln und
als Prozentsatz, bezogen auf den
Durchmesser (Mittel aus D1 und
D2) der betreffenden Stirnfliche
anzugeben:

A/(D1+D2)/2)-100

zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-
maBigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

Drehwuchs

Definition

Messung

spiralfsrmige Anordnung
der Holzfasern um die
Markréhre

Die Messung erfolgt an der Stelle
der stédrksten Faserneigung auf
der Mantelflache. Dabei bleibt
bei einem Erdstammstiick der
erste Meter des Wurzelanlaufs
unberiicksichtigt.

Gemessen wird die Abweichung
des Faserverlaufs (Af) von einer
Parallelen zur Stammachse in
Zentimeter {iber eine Strecke von
einem Meter:

Arincm/m
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rot oder braun verfarbter,
deutlich abgegrenzter
Kernteil von Buchenholz

Sonderform des
Rotkerns, der an den
Stirnflachen von Buchen-
stammbholz in unregel-
maRiger, haufig stern-
formiger Art erscheint

Zersetzung des Holzes
durch Pilze oder andere
Mikroorganismen, die zum
Erweichen und zunehmen-
dem Verlust an Masse und
Festigkeit sowie oft zu
einer Anderung von Textur
und Farbe fiihrt.

An der Stirnflache mit der groften
Merkmalsauspragung ist der
groBte Abstand (A) zwischen

zwei parallelen Tangenten des im
Querschnitt sichtbaren Rotkerns
zu ermitteln, angegeben als Pro-
zentsatz des Durchmessers der
beurteilten Stirnflache.

zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-
mafBigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

Messung wie Rotkern

Ermittlung des grofiten Abstan-
des (A) zwischen zwei parallelen
Tangenten der im Querschnitt
sichtbaren Faule, angegeben als
Prozentsatz des Durchmessers
der beurteilten Stirnflache.

zu beachten:

Als Bezugsdurchmesser bei
Erdstammstiicken gilt der 1 m
vom starkeren Ende entfernt
ermittelte Durchmesser.

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-
mafigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.
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Faule, die von Pilzen verur- | siehe Faule
sacht wird, die die Zellulo-
se, die Hemizellulose und
das Lignin angreifen und
dabei allgemein die Farbe
des Holzes aufhellen und
dieses zersetzt.

Féule, die von Ligno- keine Messung, Vorkommen
cellulose angreifenden vermerken

Mikropilzen verursacht
wird und die Festigkeits-
eigenschaften des Holzes
vermindert

Weichfdule tritt in fort-
geschrittener Auspragung
flachig, oftmals zentrisch
auf

Als Faulstellen werden
Weichfdulen bezeichnet,
die sich als kleinflachige,
lokal begrenzte Storungen
darstellen.
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frithes Stadium der Faule,
die durch verfarbte Be-
reiche oder kleinere Faul-
flecken gekennzeichnet
ist; die allgemeine Textur
und die Festigkeitseigen-
schaften des Holzes sind
noch mehr oder weniger
unverdndert.

Hinweis:
Beil- und Nagelfestigkeit
ist noch gegeben.

linsenférmige Hohlraume
im Holz, die Harz enthal-
ten oder enthalten haben

biologischer Holzabbau
durch Insekten, die
FraRgdnge im Holz ver-
ursachen

<2 mm

=2 mm

An der Stirnflache ist die grofite
Ausdehnung der Hartfaule in
radialer Richtung (r) zu messen
und das Verhdltnis zum Durch-
messer der beurteilten Stirn-
flache anzugeben.

zu beachten:
Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-

mafRigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

keine Messung, Vorkommen ver-
merken durch Stiickzahlung der
Harzgallen pro Stirnflache

Vermerken des Vorkommens,
differenziert nach Bohrlochdurch-
messer in Millimeter
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durchschnittliche Jahrringbreite

Definition

Messung

Zuwachs, ausgedriickt als
durchschnittliche Breite
der Jahrringe

Am schwacheren Ende sind von
der Rinde her auf einer Strecke
(M) von 75 % des Stirnflichenra-
dius die Jahrringe zu zahlen. Die
durchschnittliche Jahrringbreite
ergibt sich aus der Teilung der
Strecke in mm durch die Anzahl
der Jahrringe.

einfache Kriimmung

Definition

Messung

bei Waldvermessung

Abweichung der Langs-
achse des Rundholzes von
der Geraden die nur durch
eine Biegung in einer Ebe-
ne gekennzeichnet ist

Hinweis:

Eine mehrfache Kriim-
mung ist gekennzeichnet
durch mindestens zwei
Biegungen in einer oder
mehreren Ebenen.

Ermittlung des maximalen
Abstandes in cm
(Pfeilhdhe = P)

zwischen der konkaven Mantel-
flache und einer die innersten
Punkte der Stirnenden verbin-
denden Geraden (L) in Meter; die
Angabe erfolgt in Zentimeter pro
Meter.

Bei Erdstammstiicken beginnt
die Krimmungsmessungin 1 m
Abstand vom Stammfuf.

Bei mehrfacher Kriimmung ist
das Stammstiick mit theoreti-
schen Schnitten (im Bereich des
Wendepunktes der Krimmung)
in einfach gekriimmte Abschnitte
(L1, L2) zu unterteilen.

Die Kriimmungswerte der einzel-
nen Abschnitte sind getrennt
nach den Regeln fiir die einfache
Kriimmung zu ermitteln.
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Dem Splintholz in Farbe
und Eigenschaften dhnli-
che, ringférmige Bereiche
im Kernholz

Holz mit abweichendem
Faseraufbau. Durch die
spezifische Ausbildung
der Festigungselemente
ist das Reaktionsholz
darauf ausgerichtet,
Schiefstellungen oder
Krimmungen der Spross-
achse zu beseitigen.

Druckholz ist im Quer-
schnitt an der dunkleren
Farbung erkennbar.

Hinweis:

Reaktionsholz wird bei
Nadelholz als Druckholz
und bei Laubholz als
Zugholz bezeichnet.

oberflachliche Wunden,
die ganz oder teilweise
tiberwachsen sein kénnen
(z.B. Sonnenbrand oder
Schlagschéden,

vgl. Abbildung)

keine Messung, Vorkommen
vermerken

Messung der Breite (r) des
Reaktionsholzes in radialer
Richtung und Angabe als
Prozentsatz, bezogen auf den
Durchmesser (D) der betreffenden
Stirnflache

zu beachten:

Mehrere Vorkommen des Merk-
mals in einer Richtung sind ggf.
aufzusummieren.

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-
mafigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

keine Messung, Vorkommen
vermerken
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Trennung langs der Holz-
fasern

Hinweis:

Seichte, oberflachliche
Trocknungsrisse (siehe
Bild) stellen kein entwer-
tendes Holzmerkmal dar!

von der Markrohre
ausgehender, radial ver-
laufender Endriss (Endriss
= Riss, der an der Stirn-
holzfliche auftritt)

Kernriss, der aus einem
oder zwei in eine Richtung
verlaufenden Rissen
besteht.

Messung der sichtbaren Risslan-
ge (A), angegeben als Bruchteil
des Durchmessers (D) der Stirn-
flache.

zu beachten:

Der Durchmesser der Stirnflache
ist ohne Rinde zu ermitteln und
bei unregelmafigen Querschnit-
ten aus zwei senkrecht
zueinander stehenden Mess-
ungen herzuleiten.

Messung der sichtbaren Risslan-
ge (A), angegeben als Bruchteil
des Durchmessers (D) der Stirn-
flache.




Ein durchgehender ein-
facher Kernriss tritt an
der Stirnflache auf und
setzt sich zweimal auf der
Mantelflache fort.

Hinweis:

Rissbilder sind Moment-
aufnahmen und kénnen
sich mit der Zeit ver-
andern.

Kernrissbild, das aus
zwei oder mehreren in
verschiedenen Richtun-
gen verlaufenden Rissen
besteht

Hinweis:

Sternrisse gehoren zur
Gruppe der mehrfachen
Kernrisse, wozu auch die
Kreuzrisse zdhlen.

Riss, der dem Verlauf
eines Jahrringes folgt und
sich auf der Stirnflache
zeigt.

Messung der sichtbaren
Rissldnge (R) entlang der
Stammachse.

Ermittlung des grofiten Abstan-
des (A) zwischen zwei Parallelen
(mittels Kluppe) die den Enden
der Radialrisse folgen, angege-
ben als Bruchteil des Durchmes-
sers (D) der Stirnfliche

zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-
mafigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.

Messung des Durchmessers (A)
jenes Kreises in dem der Ringriss
als Bogen auftritt, ausgedriickt
als Bruchteil des Durchmessers
(D) der Stirnflache

zu beachten:

Der Durchmesser ist ohne Rinde
zu ermitteln und bei unregel-
mafBigen Querschnitten aus zwei
senkrecht zueinander stehenden
Messungen herzuleiten.
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1
I3 ’a.

© Staatsbetrieb Sachsenforst

radial vom Splint in
Richtung Markrdhre ver-
laufender langerer Riss,
der durch Frosteinwirkung
am stehenden Baum ent-
standen ist.

keine Messung, Vorkommen
vermerken

auBere Zone des Holzes,
die der Wasserleitung des
Baumes dient und lebende
Zellen (Parenchymzellen)
enthalt

Hinweis:

Der Splint ist farblich nicht
immer deutlich vom Kern-
holz unterscheidbar

Faule, die sich auf das
Splintholz beschrankt.

vor der Féllung bereits
abgestorbener, noch nicht
von holzzerstorenden
Insekten oder Pilzen be-
fallener Baum

An der Stirnflache des schwache-
ren Endes ist die grofite
Ausdehnung der Splintfaule ()

in radialer Richtung zu messen.

keine Vermessung, Vorkommen
vermerken
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Wundnarben durch klein-
flachig abgestorbenes
Kambium an Laubbaumen,
insbesondere an Buche;
auf der Stirnfache werden
die Uberwallungen als
T-Flecken sichtbar.

jede Anderung der natiir-
lichen Farbe des Holzes,
die keine Verminderung
der Festigkeit bewirkt

hier: Blaue

Zahlung der duferen Merkmale
auf dem Stammmantel

keine Messung, Vorkommen
vermerken
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Wasserreiser Definition Messung

Durch Austreiben einer keine Messung, Vorkommen
schlafenden Knospe ent- | vermerken

standener, bis zu 2 cm
diinner Ast. Als Sekun-
ddrast ist er in der Regel
nicht mit der Markrohre
verbunden.

Definition Messung

Ab 2 cm Astdurchmes-
ser wird ein solcher
Sekundarast als Klebast
bezeichnet.

Hinweis:

Klebaste sind den gesun-
den Asten zuzuordnen.

In holztechnologischer
Hinsicht unterscheiden

sie sich jedoch von Primar-
asten.

Ergdnzende Kommentierung zu Anlage VIII:

Messung der Merkmale

Viele der Messanweisungen stellen ausverhandelte Konventionen dar. Es besteht die tiber-
einstimmende Zielsetzung der Branchenpartner, diese Konventionen dem Rohholzhandel
in Deutschland zu Grunde zu legen.

Ergdnzende Kommentierung zu Anlage VIII:

Faulast

Die Dimension des Faulastes wird durch die Messung der schmalen Seite des ganzen Astes
bestimmt.
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Anlage IX Standiger Ausschuss RVR

DFWR und DHWR haben einen gemeinsa-
men, standigen Ausschuss (StA RVR) einge-
richtet, der die praktische Umsetzung und
die Weiterentwicklung der RVR koordiniert
und begleitet.

Der Ausschuss besteht aus sechzehn Mit-
gliedern, die zu gleichen Teilen durch DFWR
und DHWR benannt werden, sowie einem
Vorsitzenden.

Weitere Informationen zum StA RVR fin-
den sich auf der Internetseite www.rvr-
deutschland.de.
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